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Ohne Quarzrohstoffe keine Energiewende. Aus Quarzsand werden Glasfasern produziert,
die wiederum in Form von glasfaserverstarkten Kunststoffen zur Produktion von Rotoren flr
Windkraftanlagen bendtigt werden. Das Foto zeigt Windkraftanlagen in der Nahe des Quarz-
sandwerkes Haida in Sachsen-Anhalt, Foto: WOLFF & MULLER Baustoffe GmbH
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Quarzrohstoffe in Deutschland

,Deutschland ist arm an Rohstoffen®. Dieser oft und immer wieder gehoérte Satz entspricht in seiner Ein-
fachheit so nicht der Wahrheit und muss stark relativiert werden.

Zwar produziert Deutschland derzeit nur verschwindend geringe Mengen an Metallerzen, kann aber auf
ein grofRes Sekundarangebot an Metallen aus dem Recycling zurtickgreifen. Auch bei den Energierohstof-
fen — Erdgas, Erddl und Kohle — wird zumindest ein Teil noch in Deutschland produziert. Zudem verfluigt
unser Land weiterhin Giber bedeutende Vorrate an Braun- und Steinkohlen.

Noch wesentlich besser sieht es bei den Baurohstoffen und den Industriemineralen aus. Bei allen Bauroh-
stoffen — Ton, Sand, Kies, Splitt, Gips/Anhydrit sowie Kalkstein fur die Zementherstellung —ist Deutschland
ein bedeutender Produzent, von Importen unabhangig und verfiigt Giber weitreichende Vorrate.

Auch einige Industrieminerale, z. B. Stein- und Kalisalz, Kaolin, Feld-, Fluss- und Schwerspat sowie Gra-
phit, kommen in Deutschland vor, stehen in Abbau und reichen teils zur Deckung unseres eigenen Bedarfs.

Beim Wissen um die Gewinnung und Nutzung vieler nicht-metallischer mineralischer Rohstoffe ist Deutsch-
land weltweit fihrend und deshalb in aller Welt ein sehr geschatzter Ansprechpartner. Besonders in den
grofRen und viel eher mit Rohstoffen in Verbindung gebrachten Bergbaulandern, wie Australien oder Kana-
da, fehlt dieses Wissen dagegen weitgehend und behindert deshalb die Entwicklung eigener Projekte.

Zu den nicht-metallischen mineralischen Rohstoffen, die wichtige wirtschaftliche Bedeutung besitzen und
bei denen Deutschland grof3tenteils von Importen unabhangig ist, gehéren die Quarzrohstoffe. Quarz ist
der mineralogische Name fUr kristallines Siliziumdioxid — SiO,. Aber auch hier ist zu differenzieren. Hoch-
wertige Quarzsande sind in Deutschland verbreitet und Ausgangsstoffe sowohl fiir die Produktion einer
groRen Vielzahl von Baustoffen als auch von Industriegtitern. Fir die Herstellung von Silizium geeignete
Quarzrohstoffe sind dagegen wesentlich seltener und werden gréf3tenteils importiert.

Warum werden aus Quarzsand keine Solarzellen hergestellt? Wo kommen in Deutschland welche Quarz-
rohstoffe vor? Wer nutzt sie fir was? Wozu braucht Deutschland tiberhaupt einen Bergbau auf Quarzroh-

stoffe? Und welche Industrien sind diesem Bergbau in Deutschland nachgelagert?

Diese und andere Fragen rund um die Industriemineralgruppe der Quarzrohstoffe sollen in dieser Bro-
schiire beantwortet werden.

Quarzrohstoffe — Rohstoffe fiir die deutsche Industrie!



Ubersicht und Definitionen



Quarzrohstoffe in Deutschland

Zur Gruppe der Quarzrohstoffe zahlen nach Lorenz & Gwosbz (1999) ,,....natirliche mineralische Rohstoffe
mit einem SiO,-Gehaltim Allgemeinen > 95 M.-%...“. ,Nicht zur Gruppe der Quarzrohstoffe gehéren Sande
und Kiese, die ohne oder nach der Aufbereitung als Bausande und -kiese genutzt werden, und auch nicht
diejenigen quarzreichen Festgesteine, die als Werkstein genutzt werden.*

Vereinfachend sollen auch in dieser Broschiire alle als Baurohstoffe oder fiir die Baustoffproduktion oder
als Naturwerksteine genutzten Quarzrohstoffe nicht ndher betrachtet werden. Dem Leser sollte jedoch
bewusst sein, dass dies in Deutschland die Haupteinsatzbereiche von quarzreichen Sanden und Gestei-
nen sind.

Folgende hochwertige Quarzrohstoffe treten in Deutschland auf:

Quarz in Form von Quarzgangen und -peg-
matiten, die aus heil’en Losungen entstan-
den und vorwiegend SiO, enthalten. GroRRe
Quarzgange sind haufig so hart und wider-
standsfahig, dass sie heute teils als harte
Gesteinsricken, z. B. im Bayerichen Wald,
die Landschaft durchziehen.

ziend

Quarzkies

Quarzkiese sind durch Abtragung von Gang-
quarzen und Ablagerung durch Flisse oder
Verwitterung aller anderen Kiese (Quarzrest-
schotter) entstandene grobkdrnige Locker-
gesteine. Reine Quarzkieslagerstatten sind
jedoch selten.

Quarzsande sind Produkte einer intensi-
ven chemischen Verwitterung, bei der die
anderen gesteinsbildenden, weniger wider-
standsfahigen Minerale grofitenteils zersetzt
und weggefuhrt wurden. Durch Abtragung
Uber Jahrmillionen, Transport und erneute

Quarzsand

Ablagerung entstanden Lagerstatten und .11&

Vorkommen. " g
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Quarzsandstein

Quarzsandsteine sind Sedimentgestei-
ne, die im Wesentlichen aus Quarzkérnern
bestehen, die durch ein kieseliges Bindemit-
tel verkittet sind. Sind diese Quarzsandsteine
wenig verfestigt, kann aus ihnen durch Bre-
chen Quarzsand produziert werden. Stark
verfestigte Quarzsandsteine dienen dage-
gen als Werksteine oder zu Splitt gebrochen
als Betonzuschlag.

Quarzite sind natlrlich auftretende Quarz-
rohstoffe mit SiO,-Gehalten > 96 %. Nach
ihrer Genese unterscheidet man Felsquarzi-
te und Zementquarzite. Felsquarzite entstan-
den durch Umwandlung (Metamorphose)
von Quarzsanden und Quarzsandsteinen.
Zementquarzite (sog. Findlings- oder Terti-
arquarzite) sind dagegen mit geldstem SiO,
gebundene Quarzsande, deren Bindemit-
tel (,Zement®) feinstkoérnig rekristallisierte.
Waéhrend Felsquarzite vorzugsweise dick-
bankig im Bereich von (alten) Gebirgen vor- .
kommen, treten Zementquarzite meist als Kleselerde
Findlinge im Verwitterungsschutt oder in
kleinen Nestern in Quarzsanden auf.

1zienp

Wesentlich weniger als 95 % SiO, enthélt ein nur
in einer Region in Deutschland vorkommender
Quarzrohstoff, die Kieselerde bzw. ,Neuburger
Kieselerde®. Da diese sehr hochwertig ist und
nur als Industriemineral Verwendung findet, soll
auch sie im Folgenden beschrieben werden.

Biogene Kieselgesteine werden nach den
sie aufbauenden kieseligen Organismen
benannt. Von diesen hatte in Deutschland

@ stets nur Kieselgur (aus Kieselalgen — Diato-

meen) wirtschaftliche Bedeutung.

Kieselgur
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Bauen mit Kalksandsteinen, Foto und Copyright:
Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.,
Hannover.

Wie schon erwahnt, finden quarzreiche Rohstoffe
in Deutschland weit vorwiegend als Baurohstoffe
bzw. in der Baustoffproduktion Verwendung. Zu
den Baurohstoffen zahlen:

* Fdllsand/-kies

« Einfegesand

+ Betonsand/-kies (Betonzuschlag)

* Mauer- und Putzmértelsand (Innen- und
AulRenputze)

» Estrichsand

» StraBenschotter (Sauberkeitsschicht, Frost-
schutzschicht, Trag- und Deckschicht)

+ Dammschuttmaterial

* Gleisbettungsschotter

* Drainagekies

« Dachkies fir Flachdacher

Zu den Baustoffen, zu deren Herstellung Quarz-
sand bendtigt wird bzw. eingesetzt werden kann,
zahlen:

« Betonwerksteine

» Betonpflastersteine

+ Betonfertigteile

* Porenbeton und Porenbetonerzeugnisse

* Hohlblock- und Vollmauersteine

» Dachsteine

* Fertigmortel

* Asphalt (Stutzkérnung, Aufhellmaterial) fur
Strallen-, Hoch-, Wasser- und Deponiebau

« Zement (als SiO,-Quelle)

* Kleb-, Binde-, Dichtungs- und Spachtelmassen

» Dichtungsbelage fur Dacher und in der Was-
serwirtschaft

* Glasbausteine und Glasfliesen

+  Glaswolle

Zudem werden Quarzsande bzw. -kiese bevor-
zugt genutzt als:

+ Strahlsande zum Reinigen von Oberflachen.
Hierbei besteht jedoch die Gefahr, gesund-
heitsschadigenden silikogenen Staub zu er-
zeugen bzw. einzuatmen, so dass zwischen-
zeitlich andere Strahimittel, z. B. Granatsande,
bevorzugt werden.

* Bremssande zur Verbesserung der Haftung
zwischen Schiene und Rad beim Anfahren und
Bremsen von Schienenfahrzeugen

* Wirbelschichtsande als Bettmaterial in Mullver-
brennungsanlagen

* Frac-Sande als Stutzmittel beim Fracking
(Anm.: In Deutschland sind keine geeigneten
Frac-Sandvorkommen bekannt, da hier rein
kugelige Quarzsande nicht auftreten.)

+ Filtersande/-kiese im Brunnenbau und in Trink-
wasseraufbereitungsanlagen

» weiller Zierkies im dekorativen Garten- und
Landschaftsbau

+ Spielplatz-, Sandkisten-, Golfplatz-, Reitplatz-
und Beachvolleyballsande

+ Kunstrasensand fur sandgefiilite Kunststoffra-
sen auf Tennis-, Golf-, Fullball- und Hockey-
platzen

* Vogelsande fir Ziervogel, Papageiensand,
Chinchillasand, Aquariensand/-kies, Terrarien-
sand/-kies

Vom Deutschen Volleyball-Verband zertifizierter
Quarzsand in einem Beachvolleyballturnier, Foto:
J. Kazah/ Wikipedia.
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Hochwertige, in Deutschland vorkommende
Quarzrohstoffe finden Verwendung in der

* Glasindustrie als Glassand fir die Herstellung
von weilRem und farbigem Behélterglas sowie
weillem Flachglas, Spiegelglas, Kristall- und
Bleikristallglas, optischen und technischen Gla-
sern, Autoglas, Scheinwerferglas, Spezialglas g
und Borosilikatglas (Laborglas). Im Mittel 60 % R 1
des in Deutschland produzierten Glases, vor "
allem des Farbglases, werden heute allerdings
schon aus Altglasscherben produziert.

+ Kunststoffindustrie in Form glasfaserver-

Schleifmittel auf Siliziumkarbidbasis, Foto: VSM e
Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
(mit frdl. Genehmigung).

starkter Kunststoffe (Fiberglas), die heute zu
den wichtigsten Konstruktionswerkstoffen
zahlen. Als Beispiel sind glasfaserverstarkte
Kunststoffe der bevorzugte Werkstoff flir Roto-
ren von Windkraftanlagen. Glasfasern werden
ebenso als Glasfaserkabel zur Datenuber-
tragung, zum flexiblen Lichttransport und als
textiles Gewebe zur Warme- und Schalldam-
mung eingesetzt. Beschichtungen aus SiO,
und Titandioxid (TiO,) machen PET-Flaschen
gasundurchlassig und Kunststoff-Brillenglaser
kratzfest sowie nahezu blendfrei.
Quarzgutindustrie, wobei Quarzgut (auch:
.Kieselgut*) aus Erschmelzen von aufberei-
tetem Quarzsand und Quarzglas (auch: ,Kie-
selglas“) aus Erschmelzen von Gang- oder
Pegmatitquarz gewonnen wird. Nach Bre-
chung, eisenfreier Aufmahlung und Wind-
sichtung dient Quarzgut unter anderem zur
Herstellung von GefalRen und Reaktoren zur
Schwefel- und Salzsaureherstellung, als Fiill-
stoff fir Silikon- und Epoxidharzsysteme, als
Formmaterial in Prazisionsgielereien (z. B.
zum Guss von Schaufeln fur Flugzeugturbinen
oder Windkraftanlagen) sowie in gepresster
Form als Feuerfeststeine.

Zudem ist Quarzgut Rohstoff zur Herstellung
von synthetischem Christobalit. Synthetische
Christobalit-Sande bzw. -mehle zeichnen sich
durch einen hohen Weillegrad aus. Sie werden
verwendet u. a. in keramischen Fliesenmas-
sen, als Flllstoffe fur StraRenmarkierungsfar-
ben oder zur Herstellung von Silikonkautschuk.
Chemischen Industrie, wo Quarzsand beson-
ders zur Herstellung von Siliziumkarbid und
Wasserglas bendtigt wird. In zahlreichen An-
wendungen dient meist flissiges Kaliwasser-
glas als Abdichtungs-, Kleb- und Bindungsmit-
tel. Siliziumkarbid ist sehr hart und daher ein
vielgenutztes Schleifmittel. GroRe Mengen an
weniger reinem Siliziumkarbid werden zudem
in der Metallurgie zur Legierung von Guss-
eisen mit Silizium und Kohlenstoff verwendet.
GieBereiindustrie als Form- und Kernsan-
de zur Herstellung von Gussformen sowie
als Schiebersand zum Fillen des GielRkanals
beim Gief3pfannenschieber.
Feuerfestindustrie als Feuerfeststeine (aus
Zementquarziten) und zur Herstellung von sog.
Silikasteinen sowie sauren Stampf- und Repa-
raturmassen (aus Felsquarziten). Hochwertige
Silikasteine kdnnen unter guinstigen Bedingun-
gen im Temperaturbereich bis nahe 1.700 °C
eingesetzt werden.

Elektroindustrie Sicherungssand fir elektro-
nische Schmelzsicherungen.

Buntes Behélterglas aus Quarz-
sand, Feldspat, Kalk und Altglas.
Foto: Aktionsforum Glasverpa-
ckung (mit frdl. Genehmigung).
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* Keramischen Industrie flir grobkeramische
Massen und Steinzeug (zum Einstauben der
Formlinge), Fliesenmassen, Formmassen,
Fillmassen, Spachtelmassen sowie zement-
und kunstharzgebundenen Systemen.

* Fulistoffindustrie als hochwertige Fullstoffe
in Kunststoffen, Farben und Asphalt, kunst-
harzgebundenen Industrie-Estrichen sowie
saure- und laugenfesten Abflussrinnen und
-rohren, wobei saurefeste Quarzfillstoffe meist
aus Felsquarziten gewonnen werden. Quarz-
mehle/-sande sind zudem aktive Fiillstoffe
in Schleif-, Scheuer-, Polier- und Putzmitteln
(auch Zahnpasta).

Nur einen geringen Teil des deutschen Bedarfs
decken die bei uns produzierten Quarzrohstoffe
dagegen in der Produktion von

* Ferrosilizium fiir die Eisen- und Stahlindustrie

* Rohsilizium fiir chemische und metallurgische
Produkte

* Reinstsilizium fur die Herstellung von Solarzel-
len und Computerchips

Auf die Produktion und Verwendung von metal-
lischem Silizium in Deutschland wird in Kapitel 6
gesondert eingegangen.

Kieselgur ist ein sehr lockeres, erdiges und leich-
tes Sedimentgestein aus Schalen einzelliger Kie-
selalgen. In gereinigter und gebrannter Form ist
es ein wichtiges und wertvolles Filterhilfsmittel
fur alle Flissigkeiten (Getrénke, Ole, Trink- und
Abwasser). Zudem dient Kieselgur der Boden- und
Substratverbesserung, als Fullstoff unter anderem
fur Kunststoffe und in Reinigungsmitteln, als Tra-
gerstoff z. B. fUr Insektizide, als Isoliermittel, als
Sorptionsmittel (Katzenstreu), als Antihaftmittel
und als Schleif- und Poliermittel fir besonders
empfindliche Produkte.

0
|

=

"\ FASSADENFARBE :5. n

Alpina

|

«r» |

PREMIUM

)

fir hochwertige Anstriche und
langen Wetterschutz

REE

¢

Neuburger Kieselerde ist ein wichtiger funktioneller
Fiillstoff zum Beispiel in Kompressorschlduchen,
Foto: Hoffmann Mineral GmbH (mit frdl. Genehmi-

gung).

Kieselerde ist ein dulerst feinkorniges, lockeres
Gestein von weilker bis gelblicher Farbe. Es stellt
ein Gemisch aus amorpher Kieselsaure plus Ruiick-
stédnden verkieselter Schwamme und dem Mineral
Kaolinit dar und zeichnet sich durch seine hohe
spezifische Oberflache von 10 bis 15 m2/g aus.
Daneben weist die Neuburger Kieselerde eine
hohe Saure- und Laugenbestandigkeit und leichte
Einmischbarkeit auf. Der hohe Anteil an Kiesel-
saure fiihrt zu grofer mechanischer Widerstands-
fahigkeit. Nach Gewinnung, sehr aufwandiger
Aufbereitung und Trocknung, findet die Kieselerde
u. a. Verwendung als

+ funktioneller Fillstoff in Gummi (z. B. in Zahnrie-
men und Kihlerschlauchen), Farben, Lacken,
Thermoplasten, Klebstoffen, Reaktionsharzen
und Spachtelmassen

+ Schleifmittelkomponente in Polier- und Pflege-
mitteln  (Autopflegemittel SONAX, Glaskera-
mik-Kochfeld-Reiniger, Haushaltsreiniger)

« Tragersubstanz in Pflanzenschutzmitteln

» SiO,-Komponente in Schweilelektrodenumhil-
lungen

+ Schleifmittelkomponente in Drogerieartikeln
(Peelingcreme, Zahncreme, Zahnpflegetablet-
ten)

Quarzmehl ist ein wichtiger Fiillstoff in Farben, so zum Beispiel
der Fassadenfarbe von Alpina, Foto: Alpina Farben GmbH (mit
frdl. Genehmigung).
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Beladung eines Silofahrzeugs im Quarzsandwerk
Haltern, Foto: Quarzwerke GmbH (mit frdl. Geneh-
migung).

Glassande missen eine hohe und konstante che-
mische und mineralogische Reinheit (99 — 99,8 %
SiO,) besitzen. Vor allem die Gehalte an Eisen
(< 0,025 % Fe,0,), Titan (<0,05% TiO,) und
Chrom (< 1 ppm Cr,0,) missen beiweiflen Glasern
extrem gering sein, da diese Elemente bzw. ihre
Verbindungen farbend wirken. Huminstoffe, Kalk,
I6sliche Salze und sonstige Verunreinigungen sind
ebenfalls absolut unerwiinscht. Gefordert wird
auch eine konstante KorngrofRe der Quarzkorner,
idealerweise fur Flachglas 0,1 — 0,5 mm, Hohlglas
0,1 -0,6 mm (bevorzugt 0,2 — 0,4 mm) und Kris-
tallglas meist Quarzmehl mit 95 % < 0,125 mm.
Die als Glassande verwendeten Quarzsande wer-
den deshalb in den deutschen Quarzsandwerken
mehrfach gewaschen, aufstromklassiert (in Korn-
grofden fraktioniert) und alle stérenden Schwer-
minerale durch gravimetrische und magnetische
Verfahren entfernt.

Feuergetrocknet oder auch mit einer Restfeuch-
te von rund 5 % werden die Glassande dann in
25 kg- oder 50 kg-Sacken, 500 — 1.500 kg-Big-

Bags oder lose in Siloziigen zu ihren Abnehmern
transportiert.

Quarzrohstoffe zur Herstellung von Quarzgut/
Quarzglas hoéchster Reinheit dirfen nur Verunrei-
nigungen von maximal 150 — 200 ppm enthalten;
davon mussen Kupfer, Kobalt, Chrom, Mangan,
Nickel und Vanadium zusammen < 5 ppm sein.
Ferner ist die Rekristallisationsbestandigkeit des
Quarzguts/Quarzglases entscheidendes Kriteri-
um. Diese Bestandigkeit ist abhangig von der Men-
ge der Verunreinigungen, besonders der Alkalien
(Oxide von Lithium, Natrium, Kalium, Calcium und
Magnesium).

Die in der chemischen Industrie verarbeiteten
Quarzrohstoffe missen hochrein sein. Die meis-
ten der in Deutschland produzierten Quarzsan-
de/-kiese oder Quarzite enthalten keine Rick-
stande von Flotationsreagenzien oder anderen
chemischen Hilfsmitteln, da bei ihrer Aufbereitung
nur rein physikalische Verfahren zum Einsatz kom-
men. Mit Hilfe dieser Aufbereitungsverfahren kon-
nen Quarzrohstoffe mit dulerst geringen Gehalten
an Aluminium (< 0,10 % ALQO,), Kupfer (< 0,5 ppm
Cu), Nickel (< 0,3 ppm Ni), Eisen (< 0,02 % Fe,0,)
und Titan (< 0,04 % TiO,) erzeugt werden.
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Die Eignung von Quarzsand fir die GieBerei-
industrie wird in erster Linie durch den Gehalt
an SiO, bestimmt. Je hoher dieser Gehalt, d. h.
je weniger Beimengungen niedrigschmelzender
Verbindungen vorliegen, umso glnstiger wird
sich der Sand besonders gegeniiber hohen ther-
mischen Belastungen verhalten. Allgemein sollte
der SiO,-Gehalt zwischen 94 und > 99 % liegen.
Der Quarzsand muss trocken sein. Die zulassigen
Anteile an Alkalien (K,O und Na,O) sind mit 0,1
bis 0,2 %, die von Erdalkalien (CaO und MgO) mit
0,1 bis 0,4 % begrenzt. Hohere Gehalte bewirken,
besonders wenn sie an der Kornoberflache fest-
haften, eine Herabsetzung des Sinterpunktes von
idealerweise > 1.500 °C. Auswirkungen sind auch
auf den Hartungsverlauf, besonders bei saure-
hartenden Kunstharzbindern gegeben. In diesem
Zusammenhang ist auch eine Begrenzung der
Schldammstoffgehalte auf 0,2 bis 2,0 % festge-
legt. Die im Schlammstoff enthaltenen Verunrei-
nigungen bewirken ebenfalls eine Neutralisation
des Saureharters und fihren dadurch zu héheren
Harterverbrauchen.

Fir einen niedrigen Bindemittelbedarf soll die
Kornoberflache glatt und das Korngefiige mono-
kristallin sein. Die spezifische Oberflache von
Gieliereisanden sollte 80 — 160 cm?/g betragen,

Eine mehrlagige Schicht auf Quarzsandbasis auf
einem ausschmelzbaren Wachsmodell bildet eine
Formmaske aus, die zum Guss hochgenauer Guss-
teile in GroBserien dient, Foto: Andreas Bednareck
(mit frdl. Genehmigung).

das entspricht einer KorngréRe von etwa 0,1 bis
0,5 mm.

Als Rohstoff fur die Silikasteinherstellung fur die
Feuerfestindustrie werden Uberwiegend che-
misch reine Quarzite mit SiO,-Gehalten > 96 %
eingesetzt. AL,O, und insbesondere Alkalien (K,O
und Na,O) wirken als starke Flussmittel. Auch der
Gehalt an TiO, ist wichtig fur die Beurteilung der
Quarzite. Anteilig finden in der Feuerfestindustrie
auch Quarzsande mit hohem Reinheitsgrad Ver-
wendung.

Durch Fraktionierung werden
die Rohkiessande in verschiede-
ne KorngréBen getrennt, Foto:
Holcim (Siiddeutschland) GmbH
(mit frdl. Genehmigung).
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In der Elektroindustrie wird bei Quarzsanden
besonders auf eine hohe chemische (> 99,6 %
Si0,) und mineralogische Reinheit, eine hohe ther-
mische Stabilitat sowie eine definierte Korngro-
Renverteilung ohne jegliches Uberkorn geachtet.

In der keramischen Industrie und auch in Email
dienen Quarzfeinstsande und Quarzmehle als
SiO,-Tréger und Magerungsmittel. Letztere ver-
mindern die Plastizitat, die Bindefahigkeit, die
Trockenempfindlichkeit und die Trockenfestigkeit
der keramischen Massen und erhdhen gleichzeitig
ihre Feuerstandsfestigkeit und ihre Kihlempfind-
lichkeit.

Bei Quarzsanden fir die Fullstoffindustrie und
kunstharzgebundene Systeme sind eine hohe
Reinheit, ein hoher WeiRegrad und eine hohe Hel-
ligkeit gefragt. Durch Zugabe von Quarzsand kon-
nen die mechanischen Eigenschaften wie Schlag-
festigkeit, Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit und
das Elastizitatsmodul von Kunststoffen verbessert
werden. Der lineare Ausdehnungskoeffizient wird
herabgesetzt. Bei der Aushartung werden Warme-
entwicklung und Schwindung verringert. Darliber

hinaus kann die Saure- und Laugenbestandig-
keit deutlich erhéht werden. Da sich Quarzsand
gegenuber Kunststoffen weitgehend chemisch
inert verhalt, andern sich die Verarbeitungszeiten
nicht oder nur unwesentlich.

Die Anforderungen an Sande und Kiese, die in
Deutschland fur Filter zur Trinkwasseraufberei-
tung eingesetzt werden dirfen, sind bei uns in der
DIN EN 12904:2005 beschrieben. In Deutschland
darf laut Trinkwasserverordnung nur die reinste
Produktklasse (Typ 1) verwendet werden. Das
bedeutet, dass das Produkt einen Massenanteil
von mindestens 96 % SiO, aufweisen muss. Die
Saureldslichkeit, die auf Verunreinigungen wie
z. B. Kalk hinweist, darf max. bei 2 % Massenanteil
liegen. Zudem muss das Produkt generell homo-
gen und frei von sichtbaren Verunreinigungen sein.
In Abhéngigkeit der Anwendung dirfen Unter- und
Uberkornanteil der Produkte 5 % bzw. 10 % nicht
Uberschreiten oder der Ungleichférmigkeitsgrad
< 1,5 sein. Die in Deutschland produzierten Quarz-
sande und -kiese sind alle von so hoher Qualitat,
dass sie gemal DIN EN 12904 die héchste Anfor-
derungsstufe (Typ 1) erfillen.
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Abbau von quarzreichen Rheinsanden im Kiessandwerk Malsch
sidlich Karlsruhe, Foto: Holcim (Siiddeutschland) GmbH (mit
frdl. Genehmigung).

Spezialsiebmaschinen zur KorngréBenfraktionie- 20.000 Tonnenlager fiir eisenarme Quarzsande der
rung von Quarzsand, Foto: Schlingmeier Quarz- Schlingmeier Quarzsand GmbH & Co. KG in Uhry,
sand GmbH & Co. KG (mit frdl. Genehmigung). Foto: BGR.

Fertig verpackter Filterquarzsand im Quarzsand- Quarzkiese verschiedener Fraktionen im Quarz-
werk Haida der Wolff & Miiller Baustoffe GmbH, kieswerk Niersbach der Kies-Bandemer & Co. Eifel-
Foto: BGR. Quarz-Werke GmbH, Foto: BGR.
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Quarzsande sind die besten Spielplatzsande, Foto: Emil Steidle GmbH & Co. KG (mit frdl. Genehmigung).

Bei der Auswahl von Sanden fir Spielplatze und
Sportanlagen ist eine Vielzahl von Kriterien von
Bedeutung. Qualitatsrelevant sind insbesondere
die Sandeigenschaften Farbe, Helligkeit, Kérnung,
Kornform, Reinheit und chemische Zusammen-
setzung. Auch hygienische Aspekte spielen eine
grolRe Rolle. Gewaschener Quarzsand aus deut-
schen Werken enthalt keine tonigen Bestandteile
oder Steine und ist praktisch frei von Huminstoffen
und damit extrem nahrstoffarm. Dadurch wird die
Entwicklung und Ausbreitung von unerwiinschten
und schadlichen Bodenorganismen gehemmt.
Die Kornform ist kantengerundet bis kugelférmig.
Sande mit kantengerundeten Koérnern zeichnen
sich durch ihre besonders glinstigen biomechani-
schen Eigenschaften aus. Behérdlich festgesetzte
Grenzwerte flr Schwermetalle in Spielsanden
werden in den in Deutschland produzierten Quarz-
sanden stets deutlich unterschritten.



In Abbau stehende
Lagerstatten in Deutschland
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Abbaustellen von als Industriemineral genutztem Quarz in
Deutschland, Karte: BGR.

Wirtschaftlich abbauwirdige Quarzgange und
damit Lagerstatten von Quarz sind in Deutsch-
land auf den Bayerischen Wald (,Bayerischer
Pfahl“) und auf den Hochtaunus (,Usinger Gang®)
beschrankt. Quarzpegmatite sind noch seltener
und bilden, wie im Schwarzwald oder Odenwald,
meist nur kleine Korper. Haufig wurden sie fri-
her zur lokalen Glasherstellung genutzt, aber alle
Abbauaktivitdten wurden schon lange eingestellt.

- Arnetsried

Der Pfahlist ein rund 140 km langer und im Mit-

tel 60 m breiter Gangquarz, der sich in erster

Linie durch den norddstlichen Bayerischen

Wald (,Bayerischer Pfahl“) zieht. Im

Nordwesten beginnt der Pfahl bei Nab-

burg in der Oberpfalz, fuhrt sidostlich

bis nach Passau und zieht sich durch

L das oberdsterreichische Muhlviertel

bis kurz vor Linz. Der helle, bis in

20 m Tiefe aufgelockerte Quarz

fihrt im Durchschnitt 99 % SiO,,.

Er tritt nur an wenigen Stellen an

die Oberflache, ansonsten ist der

Pfahl nur als HGhenzug erkenn-

bar. Im Ort Weiltenstein bei

Regen erreicht er mit 758 m

Uber dem Meeresspiegel

seinen hochsten Punkt;

auf dieser Erhebung steht

die Burgruine Weilkenstein.

Westlich der Stadt Viechtach sind

die Quarzformationen am besten sichtbar,

erreichen bis 100 m Breite und ragen bis zu
30 m in die Hohe.

i
o Berlin

Dresden

Friher gab es im Pfahl zahlreiche Stein-
briche, doch heute verhindern meist
naturschutzfachliche  Griinde
eine weitergehende und umfang-
reichere Nutzung. Dennoch sind

auch gegenwartig noch zwei

~ March

A \/")
pr Miinchen
o
“’ 0 Quarzproduzenten neben der Her-

stellung von hochwertigen Schottern

und Splitten auch in der Quarzproduk-

tion fir die weiterverarbeitende Indus-
trie tatig.

Die familiengeflihrte Waschinger Quarz- und
Schotterwerk GmbH & Co. KG (Homepage: www.
quarzwerk-waschinger.de) produziert seit 1924
Quarzprodukte aus dem Bayerischen Pfahl in
March westlich der Kreisstadt Regen. Seit 1945
beliefert die Firma auch die metallurgische Indus-
trie mit Quarzrohstoffen, aktuell mit Quarzschot-
ter (KorngréRe 30 — 100 mm, 99,4 % SiO,) die
Ferrosiliziumhutte der ASK Chemicals Metallurgy
GmbH in Hart bei Unterneukirchen (Landkreis
Altotting) und die Rohsiliziumhitte der RW silicium
GmbH in Pocking, stdlich Passau (vgl. Kapitel 6).
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Lage des zentralen Bayeri-
schen Pfahls in Niederbay-
ern, Karte: BGR.
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Quarzgewinnung im
Bayerischen Wald,
Foto: Waschinger
Quarz- und Schotter-
werk GmbH & Co. KG
(mit frdl. Genehmi-

gung).

21



Quarzrohstoffe in Deutschland

22

Einfahrt zum Quarzsteinbruch Eschbach, Foto:
Bremthaler Quarzitwerke GmbH (mit frdl. Genehmi-

gung).

Ahnliches gilt fiir die Dachs Georg GmbH & Co. KG
(Homepage: www.dachs-quarz.de) in Regen, die
aus ihrem unweit entfernt liegenden Steinbruch in
Arnetsried ebenfalls diese beiden Verbraucher mit
Rohquarz beliefert.

Im Hochtaunus, zwischen Michelbach/Stadt Usin-
gen und Pfaffenwiesbach/Gemeinde Wehrheim,
verlauft tber 6 km Lange ein weiterer, bis zu 50 m
breiter Quarzgang. Er besitzt eine sehr hohe Rein-
heit von bis zu 99,98 % SiO, und < 80 ppm Fe,O,
und wird seit mittlerweile rund 100 Jahren in der
Gemarkung Eschbach der Kleinstadt Usingen
abgebaut. Seit 1941 zustandiges Abbauunterneh-
men ist die Bremthaler Quarzitwerk GmbH (Home-
page: www.quartzpure.com), ein Schwesterunter-
nehmen der Mineralmihle Leun, Rau GmbH & Co.
KG in Leun, westlich Wetzlar.

Die Bremthaler Quarzitwerk GmbH gewinnt im
Abstand von zwei bis vier Jahren jeweils wenige
Tausend Tonnen Quarz aus ihrem Steinbruch in
Eschbach/Usingen und bereitet diese durch Bre-
chung, Waschung, Trocknung, Siebung und eisen-
freie Vermahlung zusammen mit aus dem Ausland
zugekauften Quarzen zu monatlich 100 — 200 t
hochreinem Quarzsand und -mehl auf. Produkte
aus Eschbacher Rohquarz werden unter dem Han-
delsnamen Sipur ® C vermarktet. Nach Abfiillung
in Sacke oder 1.000 kg Big-Bags treten sie per Lkw
aus ihre Reise zu Kunden in der Spezialglasindus-
trie, u. a. der D. Swarovski KG in Osterreich, der
Bauchemie- sowie der Lacke- und Farbenindustrie

an, wo sie als Flillstoffe Verwendung finden.
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4.2 Quarzkies

Reine Quarzkiese sind ein aulerst begehrtes
und seltenes Produkt. Nach Waschung und Klas-
sierung in verschiedene KorngréfRen finden die
weilRen Quarzkiese weit vorwiegend in der Was- -
seraufbereitung, dem Brunnenbau und als gut
bezahlte Zierkiese in deutschen Vor-

garten Verwendung.

Ein Vorkommen von besonders
hochwertigem Quarzkiessand liegt
westlich von Bonn im Dreieck Wei-
lerswist — Euskirchen — Witterschlick
im Bereich Kottenforst-Ville des
Naturparks Rheinland. Es han-
delt sich um einen zu grofRlen
Teilen aus reinem Quarzkies
und -sand bestehenden Fluf3-
schotter eines verwilderten
Ur-Rheins vor rund 5 Mio.
Jahren. Die Machtigkeit der
quarzkiesreichen  Abschnitte
dieser Rheinschotter schwankt
zwischen 10 und 50 m. Die Korn-
grofRenverteilung der Kiessande
und alle ihre Gesteinsparameter
sind optimal. Der Kiesanteil liegt bei
durchschnittlich 40 % und besteht zu
rund 90 % aus Gerdllquarz. Die gewa-
schenen Quarzsande enthalten 97 bis > 99,5 %
SiO,, die Quarzkiese bis zu 99,85 % SiO,. Die
Gehalte an Spurenelementen in den gewasche-
nen und klassierten Quarzkiesen sind so nied-
rig (0,10 % Al,O,, 100 ppm Fe,0O,, 30 ppm CaO,
20 ppm TiO,), dass man aus ihnen sogar Silizium
produzieren konnte (vgl. Kapitel 6).

e

In dem o. g. Dreieck westlich Bonn sind zwei
Quarzkieswerke mit Gesamtvorraten von zusam-
men mehreren Millionen Tonnen Quarzkies aktiv:

Die Kieswerk Rheinbach GmbH & Co. KG (Home-
page: www.kieswerk-rheinbach.de) gewinnt seit
1980 bei Rheinbach-Flerzheim Kiessande und
begann im Jahr 2000 mit der getrennten Produk-
tion von Betonkies und weilkem Quarzkies. Zwi-
schenzeitlich werden drei Sorten von Quarzsand,
sieben Sorten von Quarzkies zwischen 2 und

Abbauwand mit Quarzgeréllen eines Ur-Rheins im
Kieswerk Rheinbach, Foto: BGR.

Dorsten
o Dortmund
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Abbaustellen von als Industriemineral genutztem Quarzkies
in Deutschland, Karte: BGR.
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64 mm und vier Sorten von Quarzedelbrechsan-
den und -splitten erzeugt. Die gebrochen Quarz-
produkte werden in der Bauindustrie, z. B. zur
Aufhellung von Asphalten und in der Herstellung
von Produkten aus Waschbeton, eingesetzt. Das
Rundkorn wird weltweit in der Wasseraufberei-
tungsindustrie nachgefragt.

Die Quarzwerke Witterschlick GmbH (Homepage:
www.quarzwerke-witterschlick.de), ein Tochter-
unternehmen der Quarzwerke GmbH in Frechen,
baut in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kies-
werk Rheinbach mittels zwei Schwimmgreifern
dasselbe Quarzkiessandvorkommen ab. Als
Produkte werden bis zu sechs Quarzsand- und
zehn Quarzkiessorten zwischen 1 und 50 mm
hergestellt. Diese werden je nach Bedarf wasche-
feucht oder feuergetrocknet, lose als Schuttgut
oder verpackt in 25 kg PE-Sacke oder Big-Bags,
per Lkw oder Schiff an Kunden vor allem in der
Bau-, Baustoff- und Wasseraufbereitungsindustrie
geliefert. Zusatzlich versorgen die Quarzwerke
Witterschlick den regionalen Garten- und Land-
schaftsbau mit einer Vielzahl von Gesteinen.

Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, sudwestlich
Dorsten in der Kirchheller Heide, gewinnt die Euro-
quarz GmbH (Homepage: www.euroquarz.de),
ein Unternehmen der Libecker Possehl-Gruppe,
Quarzkiese und -sande. Bei Dorsten werden seit
Uber 100 Jahren Quarzkiessande der Jungeren
Hauptterrasse des Rheins (abgelagert vor rund
700.000 Jahren) abgebaut. Sie fanden und finden
in den vielfaltigsten Einsatzbereichen Verwen-
dung. Bei der Vermarktung ihrer Quarzkiese hat
sich Euroquarz dabei auf die Wasseraufbereitung
(Trinkwasser, Brauchwasser, Badewasser, Brun-
nenbau, Getrénkeindustrie) sowie die Herstellung
von Spezialprodukten — vor allen Spezialmorteln
— spezialisiert. Durch ein Schwesterunterneh-
men bietet sie aber auch exotische Produkte, wie
gefarbte Aquarien- und Zierkiese, an.

Gewinnung hochwertiger Quarzkiessande mittels
Schwimmgreifer bei der Quarzwerke Witterschlick
GmbH, Foto: BGR.

Geféarbter Quarzkies im Farbton ,,Enzianblau, Foto:
Euroquarz GmbH (mit frdl. Genehmigung).
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Abbau von iiber 30 Millionen Jahre alten Quarzkies-
sandschichten bei Dodenburg in der Eifel, Foto:
BGR.

Rheinland-Pfalz, genauer der Landkreis Bernkas-
tel-Wittlich, ist mit einer Vielzahl von sehr quarz-
reichen (> 95 % SiO,, lagenweise > 98 % SiO,)
Kiessandvorkommen gesegnet. Diese entstanden
durch die intensive Verwitterung alterer Gesteine
vor 38 bis 34 Mio. Jahren, wobei nach fluviatiler
Umlagerung nur die widerstandsfahigsten San-
de und Kiese zurlckblieben. Heute findet man
in den zahlreichen Kiessandgruben sidwestlich
der Kreisstadt Wittlich, vor allem bei Dodenburg,
Wechsellagerungen aus schiuffreichen Sanden
und feinen bis groben Kiesen (40 — 50 % Kiesan-
teil). Diese bestehen Uberwiegend aus weilen,
meist gut gerundeten, erbsen- bis faustgrof3en
Quarzgerollen.

Gegenwartige Produzenten von Quarzkiesen im
Landkreis Bernkastel-Wittlich sind die Firmen:

* Rech Kies-GmbH mit Sitz und Kieswerk in
Oberkail (Homepage: www.rech-kies.de)

* Mick Kies GmbH mit Sitz in Dierscheid und
Kieswerk in Dodenburg (Homepage: www.
mick-kies.de)

* Glnter Wey GmbH & Co. KG mit Sitz in Rive-
nich und Kieswerk in Dodenburg (Homepage:
www.wey-gruppe.de)

+ Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke
GmbH mit Sitz in Niersbach, Grube in Doden-
burg und Quarzkieswerken in Binsfeld und
Niersbach (Homepage: www.kies-bandemer.
de)

Neben Filter-, Dach- und Zierkiesen sowie Kiesen
fir die Wasch- und Transportbetonindustrie stellt
nur die Firma Kies-Bandemer durch Brechen
der Quarzkiese auch hochwertige Edel-Quarz-
brechsande und -splitte mit bis 99,4 % SiO, her.
Diese werden lagerfeucht oder auch feuergetrock-
net, in Sacken, Big-Bags oder als loses Schuttgut
an Kunden in der Bau- und Baustoff-, aber auch
Feuerfest-, Giel3erei-, Kunststoff- und Farbenin-
dustrie geliefert.

Ahnliche Lagerstatten von vor Jahrmillionen ver-
witterten und umgelagerten Quarzkiesen, die aber
nur in der Bau- und Baustoffindustrie Verwendung
finden, ziehen sich auch weiter nordwestlich, von
westlich Koblenz bis in den Grof3raum Limburg —
Hadamar:

Jahrlich nur geringe Mengen an
hochreinen Quarzkiesen, -sanden
und -edelsplitten produziert
Deutschlands wohl kleinstes
Quarzkiessandwerk in Niederbre-
chen bei Limburg, Foto: BGR.

25



Quarzrohstoffe in Deutschland

26

+ Bei Ochtendung, westlich Koblenz, bauen die
Koberner Quarzkieswerke GmbH & Co. KG
(Homepage: www.quarzkieswerke.de) Quarz-
kiessande ab. Hier liegt der Quarzgeroéllanteil
bei 89 %.

+ Sudostlich Nassau befinden sich die Quarz-
kiessandgruben der Singhofener Quarzkies-
werke hw Schmitz GmbH & Co. KG (Home-
page: www.hwschmitz.de). Seit 1968 gewinnt
hier die Unternehmensgruppe hw Schmitz
aus Andernach Quarzkiese mit bis zu 99 %
SiO,-Gehalt. Die durch diese Firma aufberei-
teten Quarzkiese finden Anwendung nicht nur
in der Bauindustrie, sondern auch national und
international bei Epoxidharzverarbeitern.

* 20 km weiter westlich, sudlich der Gemeinde
Cramberg, betreibt die Hartmann GmbH aus
Diez (Homepage: www.hartmann-beton.de)
das Cramberger Quarzkieswerk. Auch hier
liegt der SiO,-Gehalt der gewaschenen Quarz-
kiese und -sande bei 99 %.

« Ebenfalls bis zu 99 % SiO, weisen die auf-
bereiteten Quarzkiese und -sande aus dem
Quarzkiessandwerk Niederzeuzheim der Buss
Sand- und Kieswerk GmbH aus Hadamar
(Homepage: www.kieswerk-buss.de) auf.

* Die kleine und familiengefiihrte Quarzkies-
werk Alfred Kremer GmbH (keine Homepage)
vertreibt Quarzkiese, -edelsplitte und -sande
aus ihrem Kieswerk Niederbrechen sudlich
Limburg. Wahrend der Rohkiessand 98,7 %
SiO, enthélt, wurden in den Quarzsplitten Gber
99,6 % SiO, gemessen. Die in diesem Werk

hergestellten Quarzprodukte dienen als Zier-
material im Garten- und Landschaftsbau. Sie
finden aber auch uberregional Verwendung
in ganz speziellen Nischenprodukten der
Bauindustrie. Auch wird ein sehr feiner und rei-
ner Quarzsand fur Windhundrennbahnen pro-
duziert.

In Niederbayern wurden hochwertige Quarzkiese
bis zum Jahr 2014 aus einer Kiesgrube bei Jeder-
schwing gewonnen. Die dort abgebauten, gewa-
schenen und nachtréglich sogar noch handverle-
senen Quarzkiese dienten als wichtiger Rohstoff
fur das Rohsiliziumwerk der RW silicium GmbH in
Pocking (s. Kapitel 6). Da dieses Kieswerk jedoch
von Naturschutzgebieten umgeben ist und die Vor-
rate begrenzt waren, wurden vom Bayerischen Lan-
desamt fir Umwelt bereits ab 2006 in einem grofRen
Erkundungsprogramm im gesamten sudoéstlichen
Niederbayern alternative Quarzkiesvorkommen
untersucht. Hierbei konnten in acht ,,Rohstoffpoten-
zialflachen® Vorrate von insgesamt knapp 12 Mio. t
geeigneten Quarzkies nachgewiesen werden.

Auch Sachsen und Thiringen verfligen Gber meh-
rere bedeutende Quarzkieslagerstatten, doch ste-
hen hiervon nur zwei im Abbau:

Im Jahr 1949 wurde der Kiessandtagebau Launitz
der heutigen Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH &
Co. KG (Homepage: www.kieswerk-ottendorf.de)
nordlich Dresden erdffnet. In diesem Kieswerk
werden seitdem bis zu 35 m machtige, quarzreiche
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Kiessande (45 % Kiesanteil) einer Ur-Elbe von vor
5 — 2 Mio. Jahren abgebaut. Der dortige Kies ent-
halt rund 93 % Gerdllquarz und Quarzite und der
Sand bis zu 99 % SiO,,.

Seit 1993 werden von der Euroquarz GmbH (s.
Dorsten) die Quarzkiessande bis 16 mm Korngro-
f3e vor Ort aufbereitet. Das Unternehmen produziert
daraus in einem eigenen Quarzwerk das gewaltige
Spektrum von 17 verschiedenen Quarzkies- und 29
verschiedenen Quarzsandsorten fiir eine Vielzahl
von bauchemischen Produkten.

Im Altenburger Land, bei Nobitz, betreibt die Heim
Kieswerk Nobitz GmbH & Co. KG, ein Unterneh-
men der Heim-Gruppe aus Ulm, seit 1991 einen
groRen Kiessandabbau. In diesem Raum lagern
bis zu 35 m machtige Kiessande eines ehemaligen
»Altenburger Flusses* von vor 38 — 34 Mio. Jahren.
Seit Anfang 2012 veredelt das Schwesterunter-
nehmen Heim Industrial Minerals GmbH & Co. KG
(Homepage: www.nobitz-quarz.de) jahrlich bis zu
40.000 t dieser Sande und Kiese in einem hoch-
modernen Quarzwerk zu verschiedenen Quarz-
sand- und Quarzkiesfraktionen, die alle unter dem
Markennamen Nobitz Quarz™ vermarktet werden.
Die kantengerundeten Quarzsande (98,7 % SiO,)
finden in der Baustoff-, GieRRerei- und keramischen
Industrie sowie in der Wasseraufbereitung Verwen-
dung. Die Nobitzer Quarzkiese (bis 99,5 % SiO,)
gehen vor allem in die Wasseraufbereitung und
Bauchemie.

Kiessandabbau im Tagebau
LauBnitz, Foto: Kieswerk
Ottendorf-Okrilla GmbH & Co.
KG (mit frdl. Genehmigung).

Das Quarzwerk in Nobitz, Foto: Heim Industrial
Minerals GmbH & Co. KG (mit frdl. Genehmigung).
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4.3 Quarzsand

Mit Abstand grofites Abbauunternehmen
~) von Quarzsand in Deutschland und mit

= Pt SN deutschlandweit rund 1.200 Mitarbeitern
.S // Kiel ‘\ ¢ ist die 1884 gegriindete Quarzwerke
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(, Zeit wurde hier Quarzsand fur die Glasher-

Hirschau . stellung gewonnen und 1884 begann der
= L industrielle Abbau. Heute, gut 130 Jahre
spater, wird der Quarzsand bei Fre-

chen in einem grofen Tagebau mit
Schaufelradbaggern abgebaut

v und in einem benachbarten
Quarzsand- und -mahlwerk zu

e

N, Frankfurt
La ngen’ ra??udg

\'g
~_ Saarbrficken
S

2

f Malsch

Jo

N

Miinchen e .
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,,,Fruﬁ N Keramik-, Feuerfest- und chemische

Industrie aufbereitet.

Abbaustellen von als Industriemineral genutztem Quarzsand in
Deutschland, Karte: BGR.

Quarzsandabbau im Tage-
bau Frechen, Foto: Quarz-
werke GmbH (mit frdl.
Genehmigung).
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Luftaufnahme der Haltener Silberseen mit Quarzwerk im Vordergrund, Foto: Quarzwerke GmbH (mit frdl.
Genehmigung).

Haltern am See, mit der derzeitigen Abbau-
flache Haltern-Sythen (,Silbersee 1). Die Stadt
Haltern am See liegt am 6stlichen Rand eines
rund 900 km2 groBen Gebietes (zwischen Reck-
linghausen, Dorsten, Borken und Coesfeld), in
dem vor rund 80 Mio. Jahren in einem flachen
Meer durchschnittlich 100 m machtige, in eini-
gen Vertiefungen sogar bis Uber 250 m mach-
tige Fein- und Mittelsande abgelagert wurden.
Ursprunglich enthielten diese Meeressande noch
groRere Anteile eines Eisenglimmers. Im feucht-
warmen Klima eines nachfolgenden Erdzeitalters
(Tertiar) verwitterten die Eisenglimmer jedoch bis
in grolRere Tiefe, wobei das enthaltene Eisen zu
Eisenoxid oxidiert wurde. Dieses Eisenoxid Uber-
zieht die Sandkérner des Halterner Quarzsandes
heute als dinnes "Hautchen" und verleiht ihm die
typische gelblichbraune bis rostbraune kraftige
Farbung. Andernorts entstanden aber auch teils
dicke Eisenoxidlagen, die mit Schwimmbaggern
nicht zu durchdringen sind. Noch spater bildeten
sich Moore, deren Huminsauren den darunterlie-
genden Quarzsand von Tonmineralen, Kalk und
Eisenbestandteilen befreiten und bis in eine Tie-
fe von 60 — 70 m auf teils tGber 99 % SiO, anrei-
cherten. Dieser nutzbare ,gebleichte* Quarzsand
findet seine Verbreitung heute auf einem Streifen

von Coesfeld Giber Haltern am See bis Oer-Erken-
schwick und wird volkstimlich als ,Silbersand®
bezeichnet. Die geologischen Vorrate in diesem
Streifen werden auf 80 Mio. t hochwertigen Quarz-
sand geschatzt, wovon aber der grofite Teil durch
Bebauungen und andere konkurrierende Nutzun-
gen nicht abgebaut werden kann. 1886 begann
nahe Haltern der kommerzielle Quarzsandabbau.
Seit 1924 ist die Quarzwerke GmbH das heute
bedeutendste Abbauunternehmen mit einer For-
derung von derzeit rund 1,8 Mio. t jahrlich. Auf-
grund seiner kantengerundeten Kornform und
der homogenen Lagerstattenqualitat zahlt Quarz-
sand aus Haltern zu den besten Giellereisanden
der Welt und findet vom Automobilbau bis hin zu
Windkraftanlagen in praktisch allen Sparten des
Maschinenbaus Anwendung. Er ist damit einer der
Grundlagen fur die international fihrende Stellung
der deutschen Gieliereiindustrie. Zugleich dient
Halterner Quarzsand auch der Glasindustrie des
Ruhrgebietes als unverzichtbarer Rohstoff.

Sudlich von Coesfeld baut seit 1996 die Quarzwerk
Baums GmbH & Co. KG (Homepage: www.
quarzwerk-baums.de) ebenfalls Halterner Quarz-
sande ab.
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Sandgewinnung mittels Saugbaggerschiff im
Quarzsandwerk Gambach der Quarzwerke GmbH,
Foto: BGR.

Gambach, sudlich des gleichnamigen Autobahn-
kreuzes in der hessischen Wetterau. Seit 1958
baut die Quarzwerke GmbH in Gambach bis zu
40 m machtige Quarzsande ab, die vor ca. 26 Mio.
Jahren vermutlich in einem Flachmeer abgelagert
wurden. Die Sande stammten dabei wahrscheinlich
aus verwittertem Taunusquarzit weiter westlich.
Nur die gelblichen, oder besser weilien, eisenar-
men Feinsande (> 99,0 % SiO, und < 0,1 % Fe,0,)
sind als Industriemineral nutzbar und werden zu
jahrlich bis zu 200.000 t GieRerei- und untergeord-
net Glassanden aufbereitet. Zudem werden spezi-
elle kunstharzumhdllte GielRereisande produziert.
Auch ein benachbartes Kalksandsteinwerk wird
mit Sand versorgt.

Weferlingen, im sachsen-anhaltinischen Allertal,
45 km nordwestlich von Magdeburg und unmit-
telbar an der Landesgrenze zu Niedersachsen.
Im Allertal, einer Stérungszone der oberen Erd-
kruste in Norddeutschland, blieben an einigen
Stellen rund 70 Mio. Jahre alte Flussdelta- und
Seenablagerungen erhalten. Sudlich des kleinen
Ortes Weferlingen handelt es sich um bis 170 m
machtige feinkiesige Quarzsande und Tone. Die
Quarzsande, die hier seit 1925 abgebaut werden,
bedurfen aufgrund lagerstattenbedingt erhodhter
Anteile an Begleitmineralien vor ihrer Nutzung
einer komplexen Aufbereitung. Hierfiir hat die
Quarzwerke GmbH nach 1992 das Quarzwerk
am Standort Wefelingen modernisiert. In diesem
Werk werden heute 20 verschiedene Quarzsand-
und Quarzmehlsorten fur die verschiedensten

Verwendungsbereiche produziert, darunter auch
besonders eisenarme Sande z. B. fiir Solarglas.

Hohenbocka in Brandenburg, am Sidrand des
Lausitzer Braunkohlenreviers und unweit der Lan-
desgrenze zu Sachsen. In dieser Region werden
seit Mitte des 19. Jahrhunderts Dinensande abge-
baut, die vor rund 16 Mio. Jahren von der Kiste
eines sich nach Norden zuriickziehenden Flach-
meeres ausgeblasen wurden. Der Wind wehte
bereits viele Verunreinigungen weg und sich Gber
den Diinensanden bildende Braunkohlen sorgten
durch ihre Huminsauren zusatzlich fir eine spa-
tere Bleichung und Enteisenung der Sande. Zwi-
schenzeitlich sind die feinen und gut klassierten
Dinensande jedoch weitgehend abgebaut und
der Abbau ist in tiefere, einst im flachen Meeres-
wasser abgelagerte Sande fortgeschritten. Auch
wurden diese wahrend eines Inlandeisvorstof3es
gestaucht und sind deswegen nicht immer leicht
zu gewinnen. Zusatzlich sind die tieferen Sande
durch Huminsauren aus den Braunkohlen dun-
kelbraun Uberzogen. Heute baut die Quarzwer-
ke GmbH, die die Lagerstatte 1993 erwarb, im
Nassabbau jahrlich rund 400.000 t Quarzsand in
Hockenbocka ab. Sie versorgt mit den intensiv zu
waschenden, von Natur aus aber eisenarmen San-
den (0,015 - 0,04 % Fe,O,) per Eisenbahn, aber
auch Siloziigen, mehrere ostdeutsche Glaswerke
und GieRereien.

Witterschlick, s. Kapitel 4.2, ist ein Quarzkies-
sandwerk nordwestlich von Bonn.
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Zur Quarzwerke-Gruppe gehdren ferner die
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co.
KG mit den Werken Hirschau-Schnaittenbach in
der Oberpfalz sowie Caminau und Kemmlitz in
Sachsen. Das oberpfalzische Werk in Hirschau,
gegrundet 1901, produziert jahrlich rund 1,3 Mio. t
Roherde, die zu 900.000 t Quarzsand fur die Glas-,
Keramik- und Bauindustrie, 250.000 t Kaolin und
150.000 t Feldspat aufbereitet werden. In Hirschau
liegt auch der bekannte ,Monte Kaolino“ (Home-
page: www.montekaolino.eu), eine bis zu 120 m
hohe Halde aus rund 32 Mio. t kaolinhaltigem
Quarzsand, der heute als regionales Wahrzei-
chen gilt und als Freizeitpark genutzt wird. Derzeit
wird ein modernes Quarzsandwerk am Standort
Schnaittenbach errichtet und die Kaolinproduktion
am Standort Hirschau konzentriert.

Im Kaolinwerk Kemmlitz, gegriindet 1883, wird aus
den Schlammen der Kaolinaufbereitung ebenfalls
noch der feine Quarzsand abgetrennt.

Luftaufnahme des Quarzkiessandwerkes Witter- Der Quarzsandabbau in Weferlingen, Foto: Quarz-
schlick, Foto: Quarzwerke GmbH (mit frdl. Geneh- werke GmbH (mit frdl. Genehmigung).
migung).

Saugbaggerschiff ,Maike“ im Einsatz im Quarz- FreizeitspaB am Monte Kaolino, Foto: Quarzwerke
sandwerk Hohenbocka der Quarzwerke GmbH, GmbH (mit frdl. Genehmigung).
Foto: BGR.
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Der Quarzsand-Kaolin-Feldspat-Tagebau Hirschau
der Gebr. Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Kristall-
quarzsandwerke KG, Foto: BGR.

Ein zweites Unternehmen, das in der Oberpfalz
Quarzsand produziert, ist die 1895 gegriindete
und seitdem familiengefiihrte Gebriider Dorfner
GmbH & Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke
KG (Homepage: www.dorfner.de). Wie die direkt
benachbarten Amberger Kaolinwerke baut sie in
Hirschau bis zu 70 m machtige, stark verwitterte
Kaolin-Quarz-Feldspat-Gesteine ab. Diese ent-
standen vor rund 220 Mio. Jahren, als in einer
damaligen Wuste bei Starkregen immer wieder
feinkdrniger Schutt aus umlagernden Higeln
zusammengeschwemmt wurde. Zusammen mit
Rohmaterial aus ihrem Quarzsandsteinbruch
Gebenbach (s. unten) produziert die Firma Dorfner
in ihrer Aufbereitungsanlage in Hirschau-Scharhof
jahrlich rund 500.000 t Quarzsande und -mehle,
120.000 t Kaolin und 30.000 t feldspathaltige San-
de. Diese werden zu mehr als 300 Produkten ver-
edelt und weltweit in zahllosen Markten vertrieben.

In Ostfriesland, 20 km sidlich Wilhelmshaven,
betreibtdie Quarzwerk Marx AG (Homepage: www.
quarzwerk-marx.de) Deutschlands nérdlichstes
Quarzsandwerk. Schon 1904 wurde in Marx-Bar-
ge Sand abgebaut und ab 1962 Quarzsand pro-
duziert. Mit einem Saugbaggerschiff durfen heute
die obersten 30 m einer Uber 100 m machtigen
Lagerstatte aus Quarzsanden eines Wattenmeers
von vor 4 bis 2 Mio. Jahren abgebaut werden. Der
geforderte Rohsand wird zu zehn Standardsorten
mit durchschnittlich 98,9 % SiO, aufbereitet und
dann, getrocknet oder restfeucht, vor allem in der
Bau-, Baustoff- und GieRereiindustrie, fiir Spiel-
platze und in Sportanlagen, als Wirbelschichtsan-
de oder sogar zum Reinigen von Kartoffeln in der
Lebensmittelindustrie genutzt.

Bei Wilsum, im niedersachsischen Landkreis
Grafschaft Bentheim, unweit der Grenze zu den
Niederlanden, betreibt die 1960 gegriindete, aber
seit 2013 niederlandische IHB Quarzwerke GmbH
& Co. KG (Homepage: www.ihb-quarzwerke.de)
seit 2011 ebenfalls einen Quarzsandtagebau.
Gefordert werden hier mittels Saugbaggerschiff
Fluss- und Schmelzwasserablagerungen aus
unterschiedlichen Eiszeiten sowie altere Flussse-
dimente. Die hellgrauen kantengerundeten Sande
sind sehr quarzreich (> 98 % Quarz und Quarzit),
die eingeschalteten Kiese bestehen auch aus
anderen Gesteinen. Produziert werden zahlireiche
Sorten von restfeuchten und getrockneten Quarz-
sanden (bis 99,2 % SiO,) sowie quarzreichen
Feinkiesen firr die Bau- und Baustoff-, Wasser-
aufbereitungs- und GieRereiindustrie, den Land-
schafts- sowie Sportanlagenbau.

Im niedersachsischen Leinebergland, bei Duin-
gen westlich Alfeld, betreibt die Dérentrup Quarz
GmbH & Co. KG (Homepage: www.doerentrup.de)
seit 1929 einen Sand-Tagebau. Seit 1945 wird der
dort gewonnene Sand zusatzlich gewaschen, seit
1949/50 auch getrocknet, gesiebt oder vermah-
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len. Die in Duingen zwischen Braunkohleflozen
lagernden Sande sind Reste alter Flussablage-
rungen und entstanden vor tber 5 Mio. Jahren.
Der Duinger Sand ist sehr gleichkornig, fein und
rein (99,5 % SiO,, <300 ppm Fe,0,). Er wird zu
fast 100 % aufgemahlen und ist Grundstoff der

Produktion von Calciumsilikathydrat, das dann in
Catsan Hygienestreu Verwendung findet. Kleinere
Mengen finden Absatz in der Feuerfest-, Porenbe-
ton-, Lack-, Farben-, Glasur-, Emaille- und Dental-
industrie.

Das Quarzsandwerk in Marx im Luftbild, Foto: Quarzwerk Marx AG (mit frdl. Genehmigung).

Gewinnung von Quarzsand zwischen Braunkohleflézen bei Duingen, Foto: Dérentrup Quarz GmbH & Co.
KG (mit frdl. Genehmigung).
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Quarzsandgewinnung durch Saugbaggerschiff im
Quarzsandwerk Uhry der Schlingmeier Quarzsand
GmbH & Co. KG, Foto: BGR.

Trockenabbau von Quarzsand in Kldden in der Alt-
mark, Foto: Médrkischer Mineralsand GmbH (mit frdl.
Genehmigung).

Abbauwand im Quarzsandtagebau Médllensdorf,
Foto: Quarzsand GmbH Nudersdorf (mit frdl.
Genehmigung).
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Unweit Koénigslutter, im 6stlichen Niedersachsen,
liegt direkt an der A2 die Quarzsandlagerstatte
Uhry. Als in der Nahe vor rund 70 Mio. Jahren
ein Salzstock aufstieg, bildete sich zeitgleich
und benachbart eine Senke, die mit bis zu 200 m
machtigen Quarzsanden aufgefillt wurde. Diese
stammten aus Flissen, die sich Uber ein Delta
in ein damaliges Flachmeer ergossen. Seit 1948
baut die Schlingmeier Quarzsand GmbH & Co. KG
(Homepage: www.schlingmeierquarzsand.de) das
hochwertige Quarzsandvorkommen von Uhry ab.
In einer benachbarten und hochmodernen Aufbe-
reitungsanlage produziert sie aus den Rohsanden
gewaschene Quarzsande auf héchster Reinheit
fir alle erdenklichen Einsatzbereiche, vor allem
aber die Glas-, Giel3erei-, Chemie- und Baustoff-
industrie.

Seit 1928 wird nordlich von Kladen, in der sach-
sen-anhaltinischen Altmark, feiner, rund 10 Mio.
Jahre alter Quarzsand mit durchschnittlich 98,4 %
SiO, geférdert. Zu DDR-Zeiten war er wichtiger
Bestandteil des damaligen Waschmittels ,,IMI“ und
des bekannten Scheuermittels ,ATA". Heute pro-
duziert dort die Markischer Mineralsand GmbH,
eine Schwesterfirma der Schlingmeier Quarzsand
GmbH & Co. KG (s. 0.), bevorzugt spezielle Sande
fur Spiel- und Sportstatten, untergeordnet auch fur
die Glasindustrie.

Ebenfalls zur Schlingmeier Quarzsand-Gruppe
gehort die MWN Mineralwerke GmbH (Homepage:

www.mwnmineralwerke.de) in Niemegk zwischen
Potsdam und Wittenberg. Die MWN Mineralwerke
beziehen quarzreiche Rohkiessande mit im Mit-
tel 96 % SiO, aus eigenem Vorkommen in Rietz
sowie den nahen Kieswerken Linthe und Ziezow
der Firmengruppe Max Bogl und bereiten diese in
einem Trockensandwerk auf. Haupteinsatzgebie-
te der feuergetrockneten und klassierten Quarz-
sande und -feinkiese sind die Baustoffindustrie,
die Bauchemie und die Bausanierung, die Filterin-
dustrie, die Heimtier- und Zoobranche sowie der
Garten- und Landschaftsbau.

Nordlich der Lutherstadt Wittenberg in Sach-
sen-Anhalt, werden seit Uber 90 Jahren Quarz-
sande abgebaut. Nach der politischen Wen-
de entstand die Quarzsand GmbH Nudersdorf
(Homepage: www.gsnudersdorf.de), die seitdem
in ihrem Bergwerkseigentum Moéllensdorf Quarz-
sand gewinnt. Dieser lagerte sich vor rund 16 Mio.
Jahren in ehemaligen Seen und an Flachmeer-
kusten ab. Wahrend einer Inlandvereisung vor ca.
160.000 Jahren wurde er wieder an die Erdober-
flache gestaucht und mit eiszeitlichen Kiessanden
vermischt. Der feine Quarzsand geht nach Aufbe-
reitung (96 — 98 % SiO,) in erster Linie an Kun-
den im Umkreis von 150 Kilometern. Leichtmetall-
gielRereien greifen traditionell darauf zurlck, er
findet bei Trockenbaustoffen ebenso Verwendung
wie in der Wirbelschichtfeuerung, der Wasserwirt-
schaft oder beim Sportplatzbau.
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Luftbild des Baggersees im Kies- und Quarzsand-
werk Haida. Foto: WOLFF & MULLER Baustoffe
GmbH (mit frdl. Genehmigung).

Gewinnung von Quarzsand bei Fritscheshof/Neu-
brandenburg, Foto: GeoService/Klaus Granitzki
(mit frdl. Genehmigung).

Abbau von hochwertigen Quarzsanden im Tagebau
der Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbriiche
GmbH in Herzogenrath bei Aachen, Foto: BGR.

In Haida, nordwestlich von Elsterwerda, in der
Niederlausitz, werden seit 1890 Quarzsande
abgebaut. Die Haidaer Zuschlagsstoffe und Spezi-
alsande GmbH wurde nach der Wende eine Betei-
ligung der Silex Normkies Speyer. Beide Unter-
nehmen firmierten 2005 zur WOLFF & MULLER
Baustoffe GmbH (Homepage: www.wm-baustoffe.
de), der heutigen Betreiberin des Werkes. In Haida
werden im Inlandeisvorfeld, vor rund 160.000 Jah-
ren abgelagerte Kiessande, mit einem sehr hohen
Quarzanteil, gewonnen. Quarzsand (96,8 % SiO,)
und Kies aus Haida werden weltweit in der Was-
seraufbereitung sowie im Brunnen- und Poolbau
eingesetzt. Der Quarzsand findet zusatzlich Ver-
wendung in GieRereien, der Bauchemie, als Lok-
bremssand sowie in Sport- und Freizeitanlagen.

1982 wurden am slidéstlichen Stadtrand von Neu-
brandenburg, bei Fritscheshof, Schollen aus rund
20 Mio. Jahre altem Quarzsand mit einer Gesamt-
grofke von uber 1 km? und Machtigkeiten bis ca.
50 m erkundet. Die Schollen gelangten durch
eiszeitliche Vorgange vor rund 160.000 Jahren in
Oberflachennédhe. Es handelt sich um relativ reine
mittelsandige Feinsande mit Grobsand- und Fein-
kieslagen sowie hohen SiO,-Gehalten bis 99 %.
Schluffbander und Braunkohlelagen kénnen ein-
geschaltet sein. Die den Lagerstattenverhaltnis-
sen angepasste selektive Rohstoffgewinnung
und nachgeschaltete Aufbereitung ermdglichen
die Herstellung eines breiten Produktsortimen-
tes. Damit ist die heutige Quarzsandwerk Neu-
brandenburg GmbH & Co. KG (Homepage: www.
quarzsandwerk-nb.de) in der Lage, Quarzsande
fur die regionale Bau- und Baustoffindustrie, Filter-
sande, Strahlsande, Formsande, als Fullstoffe fir
Kunststoffrohre, Spezialsande fir Wirbelschicht-
ofen, Sande fiir Spiel- und Sportplatzbau u. a.
bereitzustellen.

Am noérdlichen Stadtrand von Herzogenrath, nérd-
lich Aachen, direkt an der Grenze zu den Nieder-
landen, werden seit der Romerzeit verkieselte
Quarzsandsteine als Werksteine abgebaut. Nach
1850 wechselte das Interesse zu den darunter
lagernden, bis 60 m machtigen Quarzsanden. Die-
se Sande entstanden ahnlich den Quarzsanden
von Frechen, 60 km weiter @stlich, sind aber tber-
wiegend feiner und von schneeweilRer bis grau-
brauner Farbung. Im Jahr 1904 wurde die immer
noch familiengefiihrte Nivelsteiner Sandwerke und
Sandsteinbriche GmbH (Homepage: www.nivel-
stein.de) gegriundet, die heute diese Sande im
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Trockenen und Nassen abbaut. Aufbereitet errei-
chen die Sande bis zu 99,8 % SiO, und sind wich-
tige Rohstoffe fur die Autoglasindustrie in Her-
zogenrath sowie die lokale und niederlandische
Bau-, Bauchemie- und Gielereiindustrie (Maschi-
nen- und Fahrzeugbau).

Sudostlich von Offenbach am Main, am westlichen
Stadtrand von Rodgau, liegt eines der drei Kies-
werke der Kaspar Weiss GmbH & Co. KG (Home-
page: www.kieswerke-weiss.de) mit Sitz in Gold-
bach bei Aschaffenburg. Bei Rodgau baut dieses
Unternehmen mittels Schwimmagreifer seit meh-
reren Jahrzehnten eiszeitlich abgelagerte Kies-
sande des Mains ab. Wéahrend ein GroRteil der
Kiese und Sande in der Transportbetonindustrie
Verwendung findet, ist der Rodgauer Sand schon
von Natur aus sehr hell und quarzreich (95 — 96 %
SiO,). Zugleich enthalt er geringe Mengen an Kali-
feldspat, der ihn fiir die Glasherstellung besonders
interessant macht. So werden aus dem Rodgau-
er Sand zum Beispiel die braunen Maggiflaschen
hergestellt. Weitere Absatzbereiche des Rodgauer
Quarzsandes liegen in der Baustoffproduktion, der
Wasseraufbereitung sowie dem Spiel- und Sport-
stattenbau.

Wahrend der letzten Eiszeit zu Uferdlinen am
Ur-Main zusammengeblasener und deswegen
gut klassierter Fein- bis Mittelsand stellt bei Raun-
heim, westlich Frankfurt a. M., das Abbauziel der
Gebruder Willersinn Industriesandwerk GmbH &
Co. KG, eine Beteiligung der Dreher Firmengrup-
pe (Homepage: www.dreher-bau.de), dar. Der
Raunheimer Quarzsand (96 % SiO,) wird mittels
Schwimmgreifer gewonnen und findet nach Auf-
bereitung mit bis zu 98 % SiO, Verwendung weit
vorwiegend in der regionalen Bauwirtschaft, aber
auch in der Baustoffproduktion, als Fller in Far-
ben, dem Brunnen-, Golf- oder Sportplatzbau
sowie der Produktion von Glaswolle.

Wenige Kilometer 6stlich, in Kelsterbach, vertreibt
seit 1978 auch die Industriesandwerk Robert Hardt
GmbH & Co. KG (Homepage: www.industriesand-
werk.de) Quarzsande flr zahlreiche Industriean-
wendungen. Die von dieser Firma klassierten und
feuergetrockneten Sande fiihren durchschnittlich
94 % SiO, und stammen vor allem aus dem Kies-
werk Langen der Sehring Sand & Kies GmbH &
Co. KG.

Die Kaspar Weiss GmbH & Co. KG gewinnt mittels
Schwimmgreifer am Stadtrand von Rodgau quarz-
reiche Kiessande eines friiheren Mains, Foto: BGR.

Auch in Raunheim férdert ein Schwimmgreifer San-
de fiir die Industriesandproduktion im angeschlos-
senen Quarzsandwerk, Foto: BGR.

Verladung von Quarzsand in einem Trockensand-
werk, Foto: BGR.
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Das gleiche Unternehmensziel verfolgt auch die
alteingesessene Gebruder Willersinn GmbH & Co.
KG (Homepage: www.gebrueder-willersinn.de)
im 70 km sudlich gelegenen Ludwigshafen. Seit
mehreren Jahrzehnten bereitet das Unternehmen
Quarzsande aus pfélzisch-rheinhessischen Vor-
kommen zwischen Worms und Bad Dirkheim auf.
Die dort gewonnenen Sande fiihren bis zu 98 %
SiO, und werden nach Aufbereitung, Klassierung
und Trocknung am Firmensitz in Ludwigshafen-
Oggersheim in der Bauchemie, als Kern- und
Formsande flr Giellereien, zum Sportplatzbau
(Golf, Reiten, Beachvolleyball) sowie in anderen
Industrien eingesetzt.

Das Kieswerk Malsch liegt circa 10 km sudlich
von Karlsruhe. Betreiberin ist die Glaser Sand-
und Kieswerke GmbH & Co. KG, die seit 2008 zur
Holcim Kies und Beton GmbH (Homepage: www.
holcim-sued.de) gehdrt, einem Unternehmen der
Holcim (Studdeutschland) GmbH, Teil des weltweit
grofiten Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. Der
in Malsch mittels Saugbagger und Schwimmgreifer
aus bis zu 40 m Tiefe aus den Rheinablagerungen
geférderte Sand enthalt im Mittel 92 — 93 % SiO,,.
In einem firmeneigenen Trockensandwerk wird
dieser Sand getrocknet und findet sowohl feucht
als auch getrocknet vielfaltige Verwendungen in
Industrie (Baustoff-, Bauchemie- und Farbglas-

industrie, als Fdller fir Farben und Lacke), Hobby
und Sport.

Sudlich des kleinen Dorfes Rengetsweiler, rund
10 km sudlich von Sigmaringen, baut die Firma
Emil Steidle GmbH & Co. KG aus Sigmaringen
(Homepage: www.steidle.de) eines von Deutsch-
land sddlichsten Quarzsandvorkommen ab.
Obwohl die 22 — 16 Mio. Jahre alten Sande eines
damaligen Vorlandmeeres der Alpen nur ca. 80 %
SiO, enthalten, kénnen sie durch komplexe Auf-
bereitungsverfahren im Quarzsandwerk Rengets-
weiler doch zu verkaufsfahigen einfachen Quarz-
sanden aufbereitet werden. Ahnliches gilt fiir rund
220 Mio. Jahre alte miirbe Stubensandsteine, die
in Brittheim, einem Stadtteil von Rosenfeld im
Zollernalbkreis, ebenfalls durch die Firma Steidle
abgebaut werden. Im nahegelegenen Quarzsand-
werk Krauchenwies werden die Quarzsande aus
Rengetsweiler und Brittheim in weiteren Aufberei-
tungsstufen zu hochwertigeren Quarzsanden mit
bis zu 97 % SiO, weiterveredelt und zum Teil auch
getrocknet bzw. abgesackt. Sowohl in der Glas-,
Baustoff- und Bauindustrie wie auch im Bereich
Sport-, Reit- und Golfplatzbau sind diese Quarz-
sande seit Jahrzehnten bekannt. Sie finden Absatz
im sudlichen Baden-Wiurttemberg, im Stdwesten
Bayerns, aber auch in Vorarlberg, Tirol und der
ganzen Schweiz.

Uberblick iiber das Kieswerk Malsch, Foto: Holcim (Siiddeutschland) GmbH (mit frdl. Genehmigung).
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4.4 Quarzsandstein

Nordlich des Westharzes, in der Samtgemein- {

de Lutter-Wallmoden, unweit der A7, liegt das
Quarzsandwerk Bodenstein der Wesling Quarz-
sand GmbH & Co. KG aus Rehburg-Loccum
(Homepage: www.fw-wesling.de). In diesem
Gebiet stehen stark verwitterte, rund -~
110 Mio. Jahre alte Quarzsand- =
(stein)e (,Mlrbsandsteine®) an, die ";‘i
unter anderem durch Sprengungen

abgebaut werden. Nach Aufberei-

tung ergibt sich ein fein- bis mittelkor-

niger, weiler bis hellgelber Quarzsand

mit hohem SiO,-Gehalt (> 99 %).
Aufgrund seiner guten gieffe- .
reitechnischen Eigenschaften
wird er als Formstoff und zur
Kernherstellung in  Alumini-
um-, Stahl- und Eisengiel3e-
reien sehr geschatzt. Weitere
Verwendung findet der Quarz-
sand als Spiel-, Sportplatz- und
Beachvolleyballsand, in der Bau-
und Baustoffindustrie sowie in
Kraftwerken. )
Drei raumlich begrenzte, aber hoch-
wertige Quarzsand(stein)vorkommen

in Mittelhessen baut die Walter Rysse
GmbH & Co. KG (Homepage: www.rysse-sand.
de) aus Staufenberg ab. Bei Rauischholzhausen
Ostlich Marburg (99 % SiO,), am Stadtrand von
Homberg (Ohm) (> 98 % SiO,) und bei Staufen-
berg-Treis gewinnt sie in kleinen Gruben 23 bis
20 Mio. Jahre alte FluRR- und Seeablagerungen.
Am Standort Treis, wo die Quarzsande je nach
Kundenwunsch aufbereitet werden, liegt der Sand
grofdtenteils als Murbsandstein vor und enthalt
zudem ca. 9 % ALO, aus Kaolinablagerungen
(sog. Klebsand). Die Firma Rysse stellt verschie-
dene Naturbaustoffe her und beliefert mit Quarz-
sanden Reitsportanlagen, aber auch die Feuer-
fest- und keramische Industrie.

Blick in die Quarzsandsteingrube Bodenstein der

Wesling Quarzsand GmbH & Co. KG, Foto: BGR.
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Abbaustellen von als Industriemineral genutztem Quarzsand-
stein in Deutschland, Karte: BGR.
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Blick in die (Miirb)Sand(stein)grube Treis der Walter
Rysse GmbH & Co. KG, Foto: BGR.

Blick in die Sandgrube Lausnitz in Thiiringen, Foto:
Thiiringer Landesanstalt fiir Umwelt und Geologie
(mit frdl. Genehmigung).

Abbauwand in einer Quarzsandgrube der Strobel
Quarzsand GmbH, Foto: BGR.

Abbauwand im Quarzsandwerk Wellmersdorf der
Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG,
Foto: BGR.
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Im Jahr 2006 eroffnete die WOLFF & MULLER
Baustoffe GmbH (Homepage: www.wm-baustof-
fe.de) eines der modernsten Quarzsandwerke
Deutschlands bei Quedlinburg im norddstlichen
Vorharz. Im Jahr 2012 folgte die Inbetriebnahme
eines zweiten Trockenwerkes. Die Lagerstatte in
Quedlinburg wird von rund 50 m machtigen, fein-
kérnigen ,Mirbsandsteinen® gebildet. Der heutige
Sandstein lagerte sich in einem Flachmeer ab,
das in diesem Raum vor 87 Mio. Jahren existier-
te. Der in Quedlinburg in einer Menge von jahr-
lich 400.000 t produzierte Quarzsand enthalt im
aufbereiteten Zustand 99,7 % SiO, und wird vor-
nehmlich in GieRereien und in der Bauchemie ein-
gesetzt.

Von der Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH
& Co. KG (Homepage: www.quarzsande.com),
einem Unternehmen der internationalen CEMEX-
Gruppe, werden sudlich Neustadt bei Coburg in
Oberfranken seit 1969 rund 249 Mio. Jahre alte,
aber sehr mirbe Quarzsandsteine abgebaut. Die-
se Quarzsand(stein)e bestehen aus rund 70 %
Quarz und 30 % Kalifeldspat. Die Beimengung
von Kalifeldspat im Quarzsand ist ideal fir die
Porzellan- und Glasherstellung, da mit dem Feld-
spat andere bendtigte, sonst teuer zu beschaf-
fende Rohstoffe substituiert werden kénnen. Die
Wellmersdorfer Quarzsande finden daher in einer
Menge von rund 250.000 t jahrlich neben der Bau-
und Baustoffindustrie sowie dem Sportstattenbau

vor allem auch in der Farbglasindustrie Verwen-
dung.

Der Gewinnungs- und Aufbereitungsbetrieb der
Firma Strobel Quarzsand GmbH (Homepage:
www.strobel-quarzsand.de) befindet sich in Frei-
hung in der Oberpfalz, ca. 80 km norddstlich von
Nurnberg. Hier baut der etablierte Familienbetrieb
seit 1876 und in mittlerweile bis zu sieben Gruben
jahrlich ca. 730.000t rund 171 Mio. Jahre alte,
aber sehr stark aufgelockerte Quarzsandsteine
mit Gehalten von 97 — 98 % SiO, ab. Diese wer-
den bis zu 30 m machtig, lagern aber auch unter
bis zu 35 m Uberdeckung. In einem hochmoder-
nen Quarzwerk werden daraus Quarzsande fiir die
Bau- und bauchemische Industrie, fur GieRereien
sowie die Glas- und Freizeitindustrie produziert.

Eine weitere Lieferquelle von eisenarmem und
zugleich Feldspat reichem Quarzsand bzw. mur-
bem Quarzsandstein fiir die WeiRglasindustrie ist
die Sandgrube Lausnitz in Thiringen. Hier sind
helle Sandsteine eines ehemaligen mitteleuro-
paischen Binnensees von vor 251 Mio. Jahren
aufgeschlossen. Eigentiimer der Sandgrube ist
der Fuhrunternehmer Jorg Zoller in Nimritz/Tha-
ringen (Homepage: www.zoller-trans.de/Sandgru-
be-Lausnitz). Seit vielen Jahren verkauft er einen
Teil seiner Sande an ein etabliertes Quarzsand-
werk, das diese aufbereitet und dann einem Glas-
werk liefert.

Quarzsandgewinnung im Quarzsand(stein)werk
Quedlinburg der WOLFF & MULLER Baustoffe
GmbH, Foto: BGR.
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4.5 Quarzit
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alte Quarzsande eines tropischen Ur-Meeres,
die bei nachfolgenden Gebirgsbildungen
durch Druck und Temperatur metamorph
Uberpragt, d. h. zu einem Felsquarzit
zusammengeschweilt wurden.

Im Koépperner Tal, zwischen Kop-

) pern und Wehrheim im Hochtaunus,

wird seit 1899 und auf mittlerweile

42 Hektar Flache dieser unge-

wohnlich harte und reine Quar-

zit abgebaut. Inzwischen besitzt

der dortige Steinbruch Saalburg

bis zu 150 m hohe Wande und

liefert jahrlich 700.000 t Quar-

zitedelsplitt, der jede Woche

durch zwei Sprengungen

auf mittlerweile elf Abbau-

sohlen gewonnen werden

muss. Eigentimerin des

Steinbruchs ist seit 2015 die Holcim

Beton und Zuschlagstoffe GmbH mit Sitz

in Hamburg, deren Muttergesellschaft der

weltweit groRte Baustoffkonzern LafargeHol-
cim Ltd. ist.
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Ebenfalls Taunus-Quarzit baut die
argenthaler steinbruch GmbH &
Co. KG, ein Unternehmen der

A i thomas gruppe aus Simmern
Minchen
Jff . © ab. Der ebenfalls sehr grofie
{ ‘ { B Quarzitsteinbruch Argenthal liegt im
-3\ AN , Hunsrick, erstreckt sich tber rund
LIS N =

Abbaustellen von als Industriemineral genutztem Quarzit in
Deutschland, Karte: BGR.

Quarzitvorkommen sind in Deutschland weit ver-
breitet. Der Quarzit ist jedoch weit Uberwiegend
nicht ausreichend rein, daftr sehr hart und findet
daher bevorzugt als Schotter und Edelsplitt im
Gleiswege- und Straflenbau sowie als Beton- oder
Asphaltzuschlag Verwendung.

Als hochwertigster Quarzit in Deutschland gilt der
Taunus-Quarzit mit 94 — 98 % SiO,. Beim Taun-
us-Quarzit handelt es sich um rund 400 Mio. Jahre

30 ha und gehort seit 1985 zur thomas
gruppe. Hier liegt die Jahresproduktion
bei bis zu 400.000 t Quarzit.

Hauptabnehmer sowohl des Saalburger als auch
des Argenthaler Quarzits ist die Bauindustrie. In
geringen Mengen beliefern beide Steinbriiche
aber auch die Feuerfestindustrie, die hieraus hit-
zebestandige Schamotten (feuerfeste Steine und
Ausmauerungen) fertigt. Zunehmend falltim Stein-
bruch Saalburg bei der Aufbereitung zudem sehr
viel hochwertiger Quarzsand mit durchschnittlich
98 % SiO, an. Fur welche Industrieanwendungen
sich dieser Quarzsand eignen kénnte, wird gegen-
wartig gepruft.
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Abbau von Taunus-Quarzit
im Quarzitsteinbruch Argen-
thalimHunsriick, Foto: argen-
thaler steinbruch GmbH &
Co. KG (mit frdl. Genehmi-
gung).

Blick in den Quarzitstein-
bruch Saalburg im Hochtau-
nus, Foto: BGR.
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4.6 Kieselgur

Nachdem die letzten beiden der ehemals zahl-
reichen Abbaustellen von Kieselgur in der Line-
burger Heide aufgrund von Umweltschutzauf-
lagen unrentabel und 1994 geschlossen
wurden, existiert seitdem nun nur noch ein
% Kieselgurabbau in Deutschland. Dieser
A f\ liegt ostlich Klieken, zwischen den Stad-
" . ten RoBlau und Coswig in Anhalt. Seit
1995 gewinnt hier die Rdder Kieselgur

9 Klieken GmbH (Homepage: www.
% <, Berlin roeder-kieselgur.de) diesen Rohstoff.

BNy

” Milliarden und Abermilliarden von
Kieselalgenschalen sind in Klieken
zu Kieselgurschichten von zusam-
men maximal 20 m Machtigkeit
zusammengepresst. Die Kie-
selalgen lebten in einem sehr
L} sauberen See, der wahrend
k der vorletzten Warmzeit, der
Holstein-Warmzeit, hier vor rund
320.000 Jahren existierte.

Magdeburg

o Fraktat

Die Kieselgur in Klieken wird nur alle paar Jahre

kampagnenweise abgebaut und muss dann vor
; ihrer weiteren Nutzung erst einmal trocknen.
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Abbauwand in der Kieselgurgrube Klieken, Foto: Rasterelektronenmikroskopaufnahme von Kiesel-
BGR. algen (Kieselgur) aus einer Bohrung in der Liine-
burger Heide, Foto: BGR.
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4.7 Kieselerde

Ein ganz besonderes Industriemineral stellt auch

Kieselerde dar. Dieser Rohstoffkommtin Deutsch- /

land nur im Raum Neuburg an der Donau vor und /i@f ~_

wird deswegen auch als ,Neuburger Kieselerde* - L Kiel y

oder "Neuburger Kieselweil" bezeichnet. Die : A,Z; R QG
Neuburger Kieselerde entstand vor V . Hamburg, §Schwerin
95 Mio. Jahren in flachen Buchten = L e T (- Sy
eines tropischen Meeres aus Ruck- Yy P £
stdnden verkieselter Schwamme und
Schlamm. Sie besteht aus extrem
feinkdérniger Kieselsdure (ca. 80 %)
sowie Kaolinitpartikeln (ca. 20 %). ’ )
Diese Kieselsaure unterscheidet sich
deutlich von Quarz und anderen ‘
kristallinen SiO,-Modifikatio-
nen.

o o Hannover ¢

Duisbu o Dortmund
o Essen

Nur in durch Verkarstung ent-
standenen Eintiefungen auf

der Albhochflache blieb die
Kieselerde lokal vor der Abtra-
gung verschont. Die einzelnen
Vorkommen sind sehr kleinrdu-
mig, liegen teils unter machtigem
Abraum und sind daher nur unter
hohem Kostenaufwand zu finden. Die
Hoffmann Mineral GmbH (Homepage:
www.hoffmann-mineral.de), die seit 1903

und heute als einzige Firma die Kieselerde abbaut,
beschaftigt daher einen eigenen Erkundungs-
trupp, der stéandig um Neuburg an der Donau im
Einsatz ist.

Im Jahr 2014 gewann die Firma Hoffmann Mine-
ral 146.299 t Rohkieselerde, aus der sie 54.277 t

Kieselerde herstellen konnte.
Abbaustellen von Kieselerde in Deutschland, Karte: BGR.

Rund die Halfte der Produktion wird exportiert.
Die bei der Aufbereitung anfallenden hochreinen,
sehr feinen Waschsande werden heute nur fir die
Herstellung von Kalksandsteinen, friher auch bei
der Produktion von Feuerfeststeinen und in kera-
mischen Massen genutzt.

Rasterelektronenmikroskopaufnahme von Neu-
burger Kieselerde, Foto: Hoffmann Mineral GmbH
(mit frdl. Genehmigung).
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Abbaustelle von Neuburger Kieselerde, Foto: Hoffmann
Mineral GmbH (mit frdl. Genehmigung).



Wertschopfung in der
weiterverarbeitenden Industrie
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Hochwertige und in zunehmend hoher Reinheit
nachgefragte Quarze, Quarzsande, Quarzkiese
und Quarzite aus heimischen Lagerstatten sind in
der deutschen Industrie begehrte und unverzicht-
bare Rohstoffe. Anhand von vier grof3en Industrie-
zweigen, deren Produktion ohne Quarzrohstoffe
zum Erliegen kommen wiurde, soll die nachge-
lagerte Wertschopfung in Deutschland beispiel-
haft geschildert werden. Der Siliziumindustrie ist
danach ein eigenes Kapitel gewidmet.

Wasserwirtschaft

Trinkwasser ist weltweit das kostbarste Lebensmit-
tel und sein Schutz unverzichtbar. Es kann nicht
ersetzt werden. In Deutschland wird die Trinkwas-
serqualitat vom Schutz der Wasservorkommen bis
zur Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung durch
zahlreiche Gesetze und Normen streng reglemen-
tiert. Auch ein Grofdteil der deutschen Industrie,
darunter die gesamte Lebensmittel- und Getran-
keindustrie, ist auf die konstante Verfligbarkeit von
stets ausreichend sauberem Wasser unabdingbar
angewiesen.

Zur Trinkwassergewinnung und -aufbereitung
werden Quarzkiese und Quarzsande verwendet,
an die hochste Anforderungen gestellt werden.
Die technischen Anforderungen an Quarzsande
und -kiese zur Aufbereitung von Trinkwasser sind
in DIN EN 12904 festgelegt. Analog werden die
Anforderungen an Quarzkiese und Quarzsande
fur die Aufbereitung von Schwimm- und Badebe-
ckenwasser in DIN EN 15798 beschrieben und die
fur den Brunnenbau in DIN 4924.

In den meisten Wasserwerken Deutschlands wer-
den Eisen, Mangan und ein Grof3teil der Tribstoffe
im Rohwasser durch eine Einschichtfiltration mit
Quarzsand entfernt. Alternativ werden Sande in
Kombinationen mit anderen Filtrationsmaterialien
wie z. B. Quarzsand-Bims, Quarzsand-Anthrazit
und anderen Varianten eingesetzt. Die Standzeit
dieser Filtermaterialien ist sehr lang. Verluste
von Filtermaterialien, die z. B. beim Spllen der
Filter auftreten kénnen, werden regelmafig auf-
geflullt. Ein kompletter Austausch findet selten
statt; Standzeiten von mehreren Jahrzehnten sind
Ublich. Die Menge der jahrlich in Deutschland in
Wasserwerken verbrauchten Quarzsande und
-kiese ist vermutlich hoch, doch liegen genaue
Zahlen leider nicht vor. Nach Erhebungen des Sta-
tistischen Bundesamtes existierten in Deutschland
im Jahr 2013 insgesamt 4.532 offentliche Was-
serversorgungsunternehmen. Diese beschaftig-
ten rund 36.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten
einen Umsatz von 10,2 Mrd. €. Die offentlichen
Wasserversorger gewannen im Jahr 2013 fast
5,1 Mrd. m3 Trinkwasser aus 15.964 Gewinnungs-
anlagen, davon zu rund 61 % Grundwasser aus
10.790 Gewinnungsanlagen.

Die deutsche Industrie deckt dagegen 94 % ihres
Wasserbedarfs durch Eigenférderung und bend-
tigt ca. 28 Mrd. m3 Wasser pro Jahr. Nur 8 % ihres
eigengeforderten Wassers stammt aus Grundwas-
sergewinnungsanlagen, die Mehrheit dagegen aus
Oberflachenwasser. Uber 92 % des von der Indus-
trie genutzten Wassers wird zur Kihlung bendtigt.

Sogenannter Langsamsandfilter, bei dem Oberflichenwasser durch Halterner Quarzsande in den Unter-
grund infiltriert und spéter durch Brunnen als (schon vorgereinigtes) Rohwasser wieder geférdert wird, Foto:
DVGW e.V. (mit frdl. Genehmigung).
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Glasindustrie

Typisches Behalterglas oder auch Flachglas

besteht zu 71 — 75 % aus Quarzsand, 12 - 16 %

aus Soda und zu 8 — 11 % aus Kalk. Dazu kom-

men wenige Prozente anderer Stoffe, z. B. als A
Flussmittel oder zum Farben. Bleiglaser beste-
hen zu 58 — 62 % und Borosilikatglaser zu
70 — 80 % aus Quarzsand. Wahlweise,
besonders fir grines Behalterglas, kon-

nen statt dieser Primarrohstoffe auch bis

zu 90 % Altglasscherben eingesetzt wer-

den. Die fur die Glasproduktion bendtig-

ten Rohstoffe werden nach der Anliefe-

rung in Silos gelagert, von dort zu
einer Waage transportiert und

entsprechend der spateren
Glaszusammensetzung porti-
oniert. AnschlieBend wird das
Gemenge in Mischer gegeben,
dort moglichst gleichmalig
vermischt und schlief3lich Uber
Flielbander oder in Kiibeln zur
Glasschmelzwanne transpor-

tiert. Im Glasschmelzofen wird
das Gemenge auf Temperaturen
von Uber 1.400 °C aufgeheizt.
Dabei verbinden sich die Bestand-

HA®
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°

teile der eingesetzten Rohstoffe zur

Glasschmelze.

Rohstoffanteile Behilterglas
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Standorte der deutschen Glashiitten nach Informationen
des Bundesverbandes Glasindustrie e. V., Karte: BGR.

* Durchschnittswert. Der Anteil an Recyclingglas kann z. B. bei Griinglas bis
zu 90 % betragen.

Rohstoffeinsatz fiir die Herstellung von Behilterglas, Foto: Aktionsforum Glasverpackung (mit frdl. Genehmigung).
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Quarzsand in einer Menge von jahrlich rund
2,7 Mio. t wird in Deutschland in 58 Glashitten,
davon 31 Huatten der Behalterglasindustrie, 15 Hut-
ten der Flachglasindustrie und zwolf Hutten der
Gebrauchs- und Spezialglasindustrie eingesetzt.
In fast allen Hitten werden weifde und farbige, in
vier Hutten nur Farbglaser produziert.

Die deutsche Glasindustrie beschaftigte im Jahr
2014 in 406 Betrieben 53.060 Mitarbeiter, die
7,48 Mio. t Glas (und Steinwolle) im Wert von
8,874 Mrd. € erzeugten. Die Exportquote lag bei
50,3 %.

Weitergehende und aktuelle Informationen: Bun-
desverband Glasindustrie e.V. (Homepage: www.
bvglas.de).

Kunststoffindustrie (Fiberglas)

Glasfasern sind ein kostengunstiger aber den-
noch hochwertiger Werkstoff zur Verstarkung von
Kunststoffen. Wegen ihrer hohen Bruchdehnung
und der elastischen Energieaufnahme sind sie die
meistverwendeten Verstarkungsfasern fir mecha-
nisch und thermisch beanspruchte Faserverbund-
anwendungen.

Glasfaserverstarkter Kunststoff (sog. Fiberglas)
kommt in Leichtbauteilen fur die Luftfahrt (RUmp-
fe und Tragflachen von Segel- und Motorflugzeu-
gen), Rotoren fir Windenergieanlagen, Spielplatz-
rutschen, Sportgeraten (Boote, Bobschlitten) und
vielen anderen Produkten zum Einsatz. In der
Automobilindustrie werden Glasfasern zur Ver-
steifung von Kunststoffen, z. B. in Motorhauben,
Kotfligeln, Scheinwerferspiegeln, Unterboden-
schutzsystemen oder Innenraumverkleidungen,
genutzt. Der Anteil der Glasfasern schwankt je
nach Produkt sehr stark, liegt aber durchschnitt-
lich bei 35 — 40 %.

Glasfasern werden aus einer Glasschmelze bei
Temperaturen von 1.200 bis 1.500 °C im Dusen-
ziehverfahren hergestellt. Dabei tropft das zah-
flissige Glas durch ein Lochblech aus Platin.
Die austretenden heifen Glasfaden werden mit
hoher Geschwindigkeit mechanisch abgezogen
und dabei auf Faserdurchmesser von 5 —24 ym
verstreckt. Direkt unterhalb der Ziehdisen werden
die Glasfasern mittels Wassernebel abgekihilt,
gebilndelt und impragniert, so dass sie beim wei-

Glasfasern — Grundlage der Fiberglasproduktion,
Foto: Remux/Wikipedia.

teren Verarbeitungsprozess vor mechanischer
Beschadigung geschiitzt sind. Fur die Verwen-
dung als Verstarkungsfasern in Kunststoffen wer-
den die Glasfasern zu Garnen, Strangen, Vliesen
oder Matten verarbeitet.

Im Jahr 2014 produzierten in Deutschland 44
Unternehmen rund 300.000 t Glasfasern und
Waren daraus. Sie beschaftigten 3.878 Mitarbeiter
und erwirtschafteten einen Umsatz von 910 Mio. €.
Ihr Exportanteil lag bei 35 %.

Im gleichen Jahr produzierte Deutschland aus
einem Teil dieser Glasfasern —die auch viele ande-
re Verwendungszwecke haben — rund 200.000 t
glasfaserverstarkte Kunststoffe und ist damit euro-
paischer Marktfihrer. Uber 2.000 Unternehmen
aller Grofienordnungen sind in Deutschland in der
Produktion von Fiberglas tatig.

Weitergehende und aktuelle Informationen: Indus-
trievereinigung Verstarkte Kunststoffe e.V. (Home-
page: www.avk-tv.de).
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Glasfaserverstarkte Kunststoffe sind das bevorzugte Material fiir Rotoren von Windkraftanlagen. Die Glas-
fasern wiederum werden aus hochwertigem Quarzsand hergestellt, Foto: © VRD — Fotolia.com
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GieRereiindustrie

Die deutsche GieRereiindustrie bendtigt Quarz-
sande zusammen mit verschiedenen Bindemitteln
als Grundstoff zur Herstellung von Formen und
Kernen. Der GieRRereisand findet als Rohstoff Ver-
wendung im Guss von Gusseisen, Stahl, Leicht-
metallen (z. B. Aluminium) und Buntmetallen (z. B.
Kupfer) bzw. deren Legierungen (z. B. Bronze oder
Messing). Gegossen werden modernste Kompo-
nenten fur die Automobilindustrie (57 %), den
Maschinenbau (24 %), die Elektrotechnik (4 %),
die Bauwirtschaft (4 %), die Luftfahrtindustrie, den
Schiffbau, die Energiewirtschaft aber auch Kunst-
objekte. Als Beispiel finden sich Gussteile in jedem
Auto in Form von Getriebegehause, Wellen, Quer-
lenker, Bremsscheiben, Motorblock, Kriimmer und
Schwenklager. Dazu kommen gegossene Struk-
turteile fur die Karosserie.

Bundesweit gibt es etwa 600 Eisen-, Stahl-, Leicht-
metall- und BuntmetallgieRereien mit 80.000 Mit-
arbeitern. Diese setzen im Jahr rund 24 Mio. t
Quarzsand (85-90 % davon werden standig
innerbetrieblich wieder aufbereitet und im Kreis-
lauf gefahren) zur Herstellung von ca. 5,2 Mio. t
Gusskomponenten ein und sind damit europaweit
fuhrend. Die deutschen GielRereien erwirtschafte-
ten im Jahr 2014 einen Umsatz von 14 Mrd. €. |hr
Exportanteil lag bei 35 %.

Weitergehende und aktuelle Informationen:
BDG-Bundesverband der Deutschen GielRerei-In-
dustrie e.V. (Homepage: www.bdguss.de).

Chemisch oder mit Ton gebundene GieBform- und Kernteile auf Quarzsandbasis finden Einsatz in der
Fertigung kleinerer Gussteile, Foto: Andreas Bednareck (mit frdl. Genehmigung).
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6.1 Grundlegendes

Silizium ist ein Halbleiter und ein Halbmetall, das in
elementarer Form, aber auch in seinen unzahligen
chemischen Verbindungen (Karbid, Dioxid, Nitrid,
Silicide, Silikate, Halogenide, Silane, Silikone,
Siloxane und viele andere) aus unserem heutigen
Leben nicht mehr wegzudenken ist.

Elementares Silizium findet in unterschiedlichen
Reinheitsgraden Verwendung in der Metallurgie
(Ferrosilizium, Aluminium-Silizium-Legierungen),
der Chemie, der Photovoltaik (Solarzellen) und in
der Mikroelektronik (Halbleiter, Computerchips).
Demgemal ist es in der Wirtschaft gebrauchlich,
elementares Silizium anhand unterschiedlicher
Reinheitsgrade zu klassifizieren. Man unterschei-
det technisches bzw. Rohsilizium mit 98 — 99 %
Reinheit und Reinstsilizium, welches flir Anwen-
dungen in der Photovoltaik eine Reinheit von min-
destens 99,9999 % und in der Elektronik von min-
destens 99,9999999 % aufweisen muss.

Silizium ist nach Sauerstoff das zweithaufigste
Element in der Erdkruste. Zusammen mit Sauer-
stoff bildet Silizium die Verbindung Siliziumdioxid,
dessen kristalline Form Quarz ist. Ausgangsroh-
stoff fur jede Produktion von Silizium ist dement-
sprechend immer Quarz, ein Mineral, das weltweit
in allen Gesteinen zu finden ist.

Nun wurde man beim Einschmelzen normaler
Gesteine nur ein glihendes Magma erhalten, aber
niemals Silizium. Hierfur bendtigt man mdéglichst
reine Quarzrohstoffe.

6.2 Ferrosilizium

Ferrosilizium ist eine Legierung aus Eisen mit 20
— 95 % (meist 50 — 75 %) Silizium. Es wird ver-
wendet, um bei der Stahlherstellung Silizium hin-
zuzufiigen, das durch seine hohe Reaktionsbe-
reitschaft mit Sauerstoff als Desoxidationsmittel
(Reduktionsmittel) wirkt. Dem Stahl kénnen so
metallische Verunreinigungen entzogen werden
und er bricht dadurch nicht mehr so leicht. Auch
ist Ferrosilizium Trager impfwirksamer Elemente
wie Aluminium, Barium, Calcium, Mangan oder
Seltene Erden, d. h. diese Elemente werden auf
diese Weise in die Stahllegierung eingebracht.
Noch wichtiger ist Ferrosilizium in der Herstellung
von Gusseisen. Gusseisen mit Kugelgraphit ent-
halt 2 — 3 % Silizium, das durch die Zugabe von
Ferrosilizium in Vorlegierungen hinzugefiigt wird.

Ferrosilizium wird &hnlich Rohsilizium hergestellt,
siehe unten, doch wird der Schmelze feiner Stahl-
schrott hinzugefiigt. Als Siliziumrohstoff werden
Gangquarze oder Quarzite bevorzugt, die min-
destens 98 % SiO, enthalten sollten. Auch sehr
grobe Quarzkiese kdnnen eingesetzt werden. Fur
mogliche Verunreinigungen an Aluminium, Calci-
um und Titan bestehen Grenzwerte.
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Die deutsche Stahl- und Eisenindustrie bendtigt
jahrlich rund 200.000 t Ferrosilizium. Im Jahr 2014
wurden insgesamt 253.920 t Ferrosilizium mit
einem Wert von 285,4 Mio. € grof3tenteils aus Nor-
wegen, Polen und Frankreich nach Deutschland
importiert und 75.122 t Ferrosilizium aus Deutsch-
land exportiert.

In Deutschland existiert nur ein einziger Produzent
von Ferrosilizium, die ASK Chemicals Metallurgy
GmbH in Hart bei Unterneukirchen (Landkreis
Altétting). Die ASK Chemicals Metallurgy GmbH
produzierte im Jahr 2014 rund 20.000 t Ferrosi-
lizium unterschiedlicher Zusammensetzung und
nutzte dafir rund 23.000 t Quarz von verschiede-
nen deutschen Lieferanten als Rohstoff.

6.3 Rohsilizium

Rohsilizium (technisches Silizium) enthalt mindes-
tens 98,5 % Silizium sowie maximal 0,5 % Eisen,
0,5 % Aluminium und 0,3 % Calcium. Fur einige
Industrieanwendungen bestehen jedoch wesent-
lich hdhere oder teils andere Anforderungen.

Grof3e Mengen an Rohsilizium finden Verwendung
in Legierungen mit Aluminium. Aluminium-Silizi-
um-Legierungen mit ca. 12 % Silizium besitzen
hervorragende GieReigenschaften (Dunnflissig-
keit, geringe Schwindung) und haben eine hohe
Festigkeit. Sie lassen sich im Allgemeinen gut
schweil3en und sind korrosionsbestandig, so dass
sie zum Beispiel zum Guss von Motoren- oder
Getriebegehausen im Fahr- und Flugzeugbau ein-
gesetzt werden.

Abstich von glutfliissigem Ferrosilizium bei der
ASK Chemicals Metallurgy GmbH, Foto: BGR.

Im industriellen Mafistab wird Rohsilizium durch
die Reduktion von Quarzrohstoffen (genauer
Gangquarzen, Quarzkiesen oder Quarziten) mit
Kohlenstoff (genauer Kokskohle, Holzkohle und/
oder Holzhackschnitzeln) in riesigen elektrischen
Lichtbogendfen bei rund 2.000 °C gewonnen. In
der Schmelze sinkt das sich bildende schwere
Silizium ab und kann so fortlaufend am Boden
des Ofens abgetrennt bzw. abgestochen wer-
den. Damit der Schmelz-Reduktionsprozess wirt-
schaftlich durchgefuhrt werden kann, muss der
Quarzrohstoff in einer Korngréfe zwischen ca.
16 — 100 mm vorliegen. Nur bei ausreichenden
Hohlrdumen im Rohquarz kénnen diese von den
entstehenden Gasen vollstandig durchstromt wer-
den. Geeignet sind also ausschlieRlich Quarzkie-
se oder Quarzschotter, wahrend Quarzsand nicht
eingesetzt werden kann.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 245.486 t Silizium
mit einem Wert von 720,1 Mio. € groRtenteils aus
Norwegen, Frankreich, China und Brasilien nach
Deutschland importiert und 72.954 t Silizium aus
Deutschland exportiert.

Polysilizium fiir die Herstellung von Solarzellen, Foto: Wacker Chemie AG
(mit frdl. Genehmigung).
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Quarzkiese sind die wichtigsten Rohstoffe der
Rohsiliziumproduktion bei der RW silicium GmbH,
Foto: BGR.

In Deutschland existiert nur eine Siliziumhdtte,
die von der RW silicium GmbH, einer Tochterge-
sellschaft der niederlandischen AMG Advanced
Metallurgical Goup N.V., in Pocking, sudlich Pas-
sau, betrieben wird. RW silicium nutzt als Quarz-
rohstoffe sowohl Quarz aus dem Bayerischen
Pfahl als auch Quarzkiese, die aus Quarzkiesgru-
ben in Osterreich und der Tschechischen Repu-
blik importiert werden. Geeignete Quarzrohstoffe
missen > 99,5 % SiO,, < 0,30 % Al,O,, <0,05 %
Fe,O, und < 0,010 % TiO, enthalten. Im Jahr 2014
produzierte RW silicium aus 12.083 t Quarz und
85.638 t Quarzkiesen 29.253 t Rohsilizium, das zu
rund 2/3 an die chemische Industrie und zu rund
1/3 an die Aluminiumindustrie verkauft wurde.

Bei der Produktion von Silizium fallt als Nebenpro-
dukt auch sogenannter Kieselrauch an. In grof3en
Filteranlagen wird dieser Stoff aus den Abgasen
der Ofen abgetrennt und weiterverarbeitet. Diese,
auch Mikrosilika genannte amorphe Kieselsaure,
ist ein wichtiger Rohstoff fir die Herstellung feuer-
fester Massen. Weitere Anwendung findet es als
Zuschlagstoff fur feuerfeste Spezialbetone sowie
als Bestandteil von Faserzement und Spachtel-
massen. Aufgrund der Verunreinigungen der Aus-
gangsrohstoffe entsteht bei der Herstellung von
Silizium wie in jedem Hittenprozess zudem eine
Schlacke. Aufgrund des hohen Anteils an Silizium
wird diese Schlacke in Form von Briketts als Des-
oxidationsmittel in der Stahlerzeugung eingesetzt.

6.4 Solarsilizium

Rund 90 % der weltweit gefertigten Solarzellen
bestehen aus Silizium. Fur die Produktion die-
ser Solarzellen muss das Rohsilizium weiter zum
Solarsilizium gereinigt werden. Das geschieht
global Gberwiegend nach dem sogenannten Sie-
mens-Verfahren. Da Reinigung im groftechni-
schen Malstab am effizientesten durch Destillati-
on zu erreichen ist, wird das Rohsilizium im ersten
Schritt durch Umsetzung mit Chlorwasserstoff in
flissiges Trichlorsilan umgewandelt. Nach ent-
sprechender Destillation wird das dann hochreine
Trichlorsilan in einem Glockenreaktor bei hohen
Temperaturen zersetzt, wobei sich hochreines
Silizium abscheidet. Das entstehende Produkt ist
polykristallin und wird kurz Polysilizium genannt.

Ein neueres Verfahren, welches das Potenzial
hat, den Energieeinsatz bei der Herstellung von
Reinstsilizium zu reduzieren, ist Zersetzung von
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reinem Trichlorsilan oder auch Monosilan in einem
Wirbelschichtreaktor anstelle des im Siemens-
Verfahren verwendeten Glockenreaktors. Hierzu
wirbeln in einem Reaktor winzige Siliziumkugel-
chen, an denen sich das Silizium aus dem Tri-
chlorsilan oder Monosilan kontinuierlich abschei-
det. Hierbei entsteht granulares Polysilizium.

Auf beiden Wegen erhalt man Solarsilizium, das
mindestens 99,9999 %, besser aber 99,99999 %
Reinheit besitzt und fir die Herstellung von
Solarmodulen geeignet ist.

Der weltweit zweitgrofte Produzent von Polysili-
zium ist die Wacker Chemie AG mit Produktions-
standorten in Deutschland in Burghausen/Bayern
und Ninchritz/Sachsen. Im Geschéaftsjahr 2014
erwirtschaftete der Geschéaftsbereich Wacker
Polysilicon mit 2.093 Mitarbeitern einen Umsatz
von 1,05 Mrd. €. Bei Vollauslastung wurden rund
51.000 t Polysilizium erzeugt.

Rohstoff und Produkt— aus Polysilizium (grau) wer-
den Solarzellen gefertigt, Foto: Wacker Chemie AG
(mit frdl. Genehmigung).
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Reinstsiliziumstab, aus dem Reinstsiliziumschei-
ben fiir Halbleiter- und Mikroelektronikanwendun-
gen gesagt werden, Foto: Wacker Chemie AG (mit
frdl. Genehmigung).

6.5 Halbleitersilizium

Nur 10 % des weltweit produzierten Reinstsili-
ziums wird in der Halbleiterindustrie eingesetzt.
Im Reinstsilizium zur Herstellung von Halbleitern
liegen die erlaubten Gesamtverunreinigungen
im Fertigprodukt nur im ppt-Bereich. Das heilt,
es darf nur deutlich weniger als ein schadliches
Fremdatom auf einer Milliarde Teile Silizium vor-
kommen. Nur duRerst reine Quarzrohstoffe kon-
nen durch mehrmaliges Reinigen auf diese hohen
Reinheitsgrade gebracht werden. Diese mehrfa-
che Reinigung geschieht meist durch mehrmaliges
Zonenschmelzen, bei dem mit Hilfe einer (ring-
férmigen) elektrischen Induktionsheizung eine
Schmelzzone durch einen Siliziumstab gefahren
wird. Hierbei I8st sich ein Grof3teil der Verunreini-
gungen in der Schmelze und wandert zum Ende
des Stabes mit.

Nach Abschluss der mehrfachen Reinigung ver-
bleibt ein hochreines Silizium, das fir die Her-
stellung aller gdngigen Computerchips, Speicher,
Transistoren etc. verwendet werden kann.




Quarzrohstoffe und
Naturschutz
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Die negative Meinung, Sand- und Kiesabbau in
Deutschland schadige die Umwelt, ist in Fach-
kreisen langst widerlegt. Schon vor Jahrzehnten
stellten lokale Umweltschutzgruppen fest, dass es
mit der vermeintlichen Umweltzerstérung in den
deutschen Abbaubetrieben wohl doch nicht so
schlimm stehen kdnne, wie zuvor vermutet.

Ein Diinen-Sandlaufkéfer (Cicindela hybrida), eine
in Deutschland geschiitzte Art, krabbelt im Quarz-
sandabbau Gambach, Foto: Quarzwerke GmbH (mit
frdl. Genehmigung).

Moorbérlapp (Lycopodiella inundata), eine vom
Aussterben bedrohte Pflanzenart in Sachsen-An-
halt, hat sich im Quarzsandtagebau Moéllensdorf
wieder stark verbreitet, Foto: Quarzsand Nuders-
dorf GmbH (mit frdl. Genehmigung).

Wahrend durch die zunehmende Industrialisie-
rung und Flachenversiegelung in Deutschland
sowie die grofRflachige Landwirtschaft immer
mehr Arten aus ihren urspriinglichen Lebensrau-
men verdrangt wurden, fanden zahlreiche seltene
Arten in den Rohstoffgewinnungsbetrieben ideale
Ruckzugsraume.

Besonders in den nicht nach Plan kinstlich rekul-
tivierten Abschnitten alter Gruben wurden beson-
ders viele dieser Arten entdeckt. Inzwischen
verzichten daher praktisch alle Genehmigungsbe-
hérden in Deutschland auf die Anordnung einer
kiinstlichen Rekultivierung. Sie fordern vielmehr,
die abgebauten Bereiche gar nicht mehr zu rekul-
tivieren sondern der Natur zu Uberlassen. Oft fuhrt
dies jedoch zu Streitigkeiten mit anderen Interes-
sengruppen, die ebenfalls alte Kiesgruben oder
Baggerseen flr sich nutzen méchten.

Entgegen einer weit verbreiteten Annahme sind
Amphibien, Reptilien, Insekten und Voégel nicht
larmempfindlich. Sie briten und nisten auch unter
Foérderbandern, in Schwimmbaggern und in Stein-
bruchwanden aktiver Betriebe. Da in der Regel nur
der Mensch stért, finden sich besonders seltene
Biotope fast ausschlieBlich in ehemaligen Roh-
stoffgewinnungsstellen, die haufig nicht betreten
werden dirfen.

Nach den lokalen Umweltschutzgruppen haben
inzwischen auch fast alle grof3en bundesweiten
Naturschutzverbande ihren Frieden mit der deut-
schen Steine- und Erdenindustrie geschlossen
(z. B. NABU 2010). Uberall arbeiten sie mit den
Rohstoffbetrieben vor Ort intensiv zusammen
und kénnen auf manche gemeinsame Erfolgsge-
schichte zurtickblicken. Dass heute vor allem in
den alten Bundeslandern engagierte Birger trotz-
dem viele Rohstoffabbaubetriebe und jede Erwei-
terung vehement bekampfen, ist ein neuartiges
Phanomen, das aber meist nicht dem Naturschutz
dient. Dem missen sich inzwischen die meisten
der dortigen Unternehmen stellen.

Bei fast allen Betrieben, die in dieser Broschiire
aufgefiihrt sind, kdnnen interessierte Birger Infor-
mationen zur Zusammenarbeit mit den Natur-
schutzverbanden vor Ort, Erfolgen im aktiven
Umweltschutz und in den Gruben nachgewiese-
nen Arten erhalten.



Gibt es noch genug?
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Trockensandlager im Kieswerk Malsch, Foto: Holcim (Siiddeutschland) GmbH (mit frdl. Genehmigung).

Sand ist nicht gleich Sand und Kies ist nicht gleich
Kies!

Deutschland ist eines der bedeutendsten Indus-
trielander und damit auch einer der weltgrofiten
Verbraucher von mineralischen Rohstoffen und
Energierohstoffen. Jeder nicht nachwachsende
Rohstoff, den die deutsche Industrie bendtigt,
muss entweder aus Lagerstatten in Deutschland
abgebaut, aus Recylingmaterial zurtickgewonnen
oder aus dem Ausland importiert werden.

Die deutsche Bauindustrie kann in fast allen Regi-
onen unseres Landes auf ausreichende Sand- und
Kies- oder Natursteinvorkommen zurlickgreifen.
Wirtschaftlich abbaubare und vor allem hochwer-
tige Lagerstatten von Quarzrohstoffen sind dage-
gen wesentlich seltener.

Aber auch an Quarzrohstoffen ist Deutschland
mit ganz wenigen Ausnahmen so reich geseg-
net, dass die Versorgung unserer Industrie noch
fur Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gesi-
chert ist. Rund 350.000 grenziberschreitende
Lkw-Fahrten oder wahlweise 2.000 Eisenbahn-
guterzugfahrten kénnen jahrlich eingespart wer-
den, weil Deutschland selber ausreichende Men-
gen an Quarzrohstoffen produziert.

Kénnen wir uns also beruhigt zuriicklehnen, weil
es genug Quarzsand- und -kieslagerstatten in
Deutschland gibt? Nicht ganz, denn langst nicht
auf alle diese Vorkommen kann die Rohstoffin-
dustrie zurlickgreifen. Zahlreiche konkurrierende
Nutzungen, wie Wasserschutz-, Naturschutz-,
Landschaftsschutz-, FFH-, Natura 2000- und
andere Schutzgebiete und natirlich Wohnge-

biete, Stralen und Eisenbahnlinien fordern auch
ihre Berechtigung. Dazu will nicht jeder Land- und
Forstwirt seine Nutzflachen zu wirtschaftlich dar-
stellbaren Preisen verkaufen oder verpachten.

Unter diesen Beschrankungen, den birokratischen
Vorgaben und immer langer dauernden Antrags-
verfahren leidet die gesamte rohstoffgewinnende
Industrie Deutschlands.

Die Gewinnungsbetriebe der Quarzrohstoffindust-
rie kbnnen zudem nicht einfach beliebig auf ande-
re Flachen ausweichen, denn die Vorkommen
an Quarzrohstoffen sind endlich, lokal begrenzt
(standortgebunden) und die Rohstoffanforderun-
gen hoch. So trifft es die Quarzrohstoffindustrie
besonders hart, dass in einigen Regionen in den
alten Bundeslandern Burger gegen diese Indus-
trie vorgehen. Es wird argumentiert, dass schon
zu lange und zu viele Rohstoffe abgebaut wirden,
aber dabei vergessen, dass die deutsche Indust-
rie und wir alle Quarzrohstoffe benétigen und auf
diese angewiesen sind. Wer will schon ohne sau-
beres Wasser, ohne Glasflaschen, ohne Fenster
in seiner Wohnung, ohne Putzmittel, ohne Strom
aus Windenergieanlagen und ohne Gegenstan-
de aus Metall leben? Werden die dafiir benétig-
ten Rohstoffe nicht in Deutschland abgebaut und
zwar dort, wo sie auch vorkommen, missen sie im
Ausland geférdert und von dort nach Deutschland
exportiert werden.

Wer die aus Quarzrohstoffen hergestellten Pro-
dukte weiterhin nutzen mdchte, muss auch zulas-
sen, dass die Rohstoffe vor Ort abgebaut werden.
Das Sankt-Florian-Prinzip ist kein zukunftsfahiges
Modell fir Deutschland und Europa.



Kleine komplizierte
Produktionsstatistik der Quarzrohstoffe
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Laut Bundesministerium fur Wirtschaft und Ener-
gie (2015) wurden, basierend auf Meldungen an die
deutschen Bergamter, im Jahr 2014 in Deutschland
durch 269 Betriebe 31.723.691 t Quarz, Quarz- und
Quarzitsand gefordert. Diese Betriebe beschaf-
tigten 1.402 Mitarbeiter. Hinzuzuzahlen sind 22
Betriebe in Rheinland-Pfalz, Saarland und Sach-
sen, deren Produktionsmenge nicht veréffentlicht
werden darf. Weitere 16 Betriebe forderten im glei-
chen Jahr mit 119 Mitarbeitern 2.994.469 t Quarzit.

Unter oben genannten Betrieben werden von den
deutschen Bergamtern alle diejenigen Unterneh-
men zusammengefasst, die nachweisen konnten,
dass sie Uber hochwertige Quarzrohstoffe verfi-
gen, diese gewinnen kénnten und damit genehmi-
gungsrechtlich unter Bergrecht stehen. Aussagen
Uber eine tatsachliche Nutzung der geférderten
Rohstoffe sind damit nicht verbunden.

Deutlich naher an der wirklichen Héhe der Pro-
duktion an hochwertigem Quarzsand durften die
jahrlichen Schatzungen bzw. Hochrechnungen des
Bedarfs durch den Bundesverband Mineralische
Rohstoffe e.V. (MIRO) aufgrund von Mitgliederbe-
fragungen liegen. Danach lag der nachgefragte
Bedarf an Quarzsand und -kies im Jahr 2014 in
Deutschland bei ca. 9,9 Mio. t.

Das Bundesamt flir Statistik erfasst nur Betriebe
mit zehn oder mehr Beschéaftigten. Im Jahr 2014
gab es danach 29 Unternehmen dieser Grofe. Die-
se produzierten rund 7.836.000 t Quarzsand und
-kies (inkl. Klebsand, Quarz- und Quarzitmehl).

Im Jahr 2014 wurden zudem 568.500 t Quarzsand
und -kies (s. 0.) nach Deutschland importiert und
1.968.600 t Quarzsand und -kies (s. 0.) exportiert.
Die Importe stammten zum gréfRten Teil aus den
Niederlanden (28 %), aus Belgien/Luxemburg
(19 %) sowie aus Polen (17 %). Die Exporte gin-
gen vornehmlich in die Niederlande (53 %), Bel-
gien/Luxemburg (24 %) sowie die Schweiz (8 %).

Nach Recherchen fir diese Broschire gibt es in
Deutschland derzeit an Gewinnungsunterneh-
men hochwertiger, als Industriemineral genutzter
Quarzrohstoffe:

» drei Quarzproduzenten mit je einer Gewin-
nungsstelle

« funf Quarzkiesproduzenten mit zusammen
sechs Gewinnungsstellen

+ 25 Quarzsand(stein)produzenten mit zusam-
men 41 Gewinnungsstellen

+ zwei Quarzitproduzenten mit je einer Gewin-
nungsstelle

* jeeinen Kieselgur- und einen Kieselerdeprodu-
zenten

Die Gesamtproduktion (fir hdherwertige Anwen-
dungen) dieser Unternehmen lag im Jahr 2014 bei
ca. 34.000 t Quarz, ca. 620.000 t Quarzkies, ca.
9,4 Mio. t Quarzsand, 0t Kieselgur (letzte Foérde-
rung 2012) und 54.277 t verwertbare Kieselerde.

Dazu gibt es in Deutschland viele weitere Unter-
nehmen, die nicht ganz so hochwertige Quarzroh-
stoffe abbauen. Sie beliefern mit ihren Produkten
fast ausschlieBlich die regionale Bau- und Bau-
stoffindustrie und finden zudem in der regionalen
Spielplatz- und Sportstattenindustrie ihre Abneh-
mer.

Das Baggerschiff Sythen im
Halterner Silbersee | bei Son-
nenaufgang, Foto: Quarzwer-
ke GmbH (mit frdl. Genehmi-

gung).
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